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چكیده

در این تحقیق، امكان کاهش گوگرد موجود در کنسانتره نهایی آهن واحد تغلیظ باباعلی همدان مورد بررسی قرار گرفت. وقتی کانسنگ 
ورودی به کارخانه از معدن گلالی خوراک دهی می شود، مقدار گوگرد در کنسانتره نهایی بالاتر از حد مجاز است و در برخی شرایط، عیار آن از 
2/3درصد نیز تجاوز می کند. بررسی ها  نشان داد که حدود 47 درصد گوگرد موجود در خوراک کارخانه، به کنسانتره نهایی آهن راه می یابد و 
منبع اصلی آن، کانی سولفیدی پیروتیت و به مقدار جزیی، کانی  پیریت درگیر در ابعاد بزرگ تر از 75 میكرون است. آزمایش های مغناطیسی 
اولیه انجام گرفته با استفاده از دستگاه دیویس تیوب نشان داد که با کاهش شدت میدان مغناطیسی و خردایش بیشتر، 32 درصد از گوگرد 
موجود در کنسانتره  حذف و عیار گوگرد در کنسانتره به 1/7درصد می رسد. ولی در این شرایط، آهن بیشتری هدر می رود. در ادامه، آزمایش های 
شناورسازی کانی های سولفیدی در شرایط مختلف با استفاده از فلوتاسیون انجام گرفت. نتایج آزماش ها نشان داد که مقدار مصرف کلكتور، 
فعال کننده و واکنش بین آنها، بیشترین تاثیر را در فلوتاسیون پیروتیت از کنسانتره منتیتی دارند. شرایط بهینه آزمایش ها در حضور 1100 گرم 
 MIBC درصد جامد فلوتاسیون 45 درصد و ترکیب کف ساز ،pH=6 ،برتن کلكتور پتاسیم امیل گزنتات، 200 گرم بر تن فعال کننده  سولفات مس
و A65 ) با نسبت مساوی( به مقدار 130 گرم برتن حاصل شد که در این شرایط بیش از 98 درصد گوگرد از کنسانتره منتیتی حذف شده و عیار 

گوگرد از 2/3درصد در کنسانتره اولیه به 0/04 درصد کاهش یافت.

کلمات کلیدي 

کنسانتره منتیتی، گوگرد،  فلوتاسیون، پیروتیت.
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1- مقدمه

مهم ترین کانسارهای آهن، کانسارهای منتیتی و هماتیتی 
هستند و بیشتر به روش مغناطیسی فرآوری می شوند. کنسانتره  
تولیدی از مراحل فرآوری باید دارای مشخصات خاصی ازجمله 
مجاز  حد   و  ذوب  روش  برای   %62 حدود  آهن  عیار  حداقل 
گوگرد  باشد.   %0/1 زیر  کنسانتره  در  موجود  گوگرد  ناخالصی 
فرآیندهای  در  مزاحم  اصلی  عنصر  به عنوان  مجاز،  بیش ازحد 
زیست  مشکلات  به  منجر  و  محسوب  فولاد  و  گندله  تولید 
کیفیت  و  ارزش  کاهش  و  تجهیزات  خوردگی  محیطی، 

محصولات تولیدی در فرآیندهای مذکور می شود ]2،1[ 
فاز  در  اغلب  آهن  کنسانتره های  به  راه یافته  گوگرد 
کانی های سولفیدی پیروتیت، پیریت و بندرت در قالب کانی های 
این  میان  از  است.  مارکازیت  و  ارسنوپیریت  کالکوپیریت، 
موجود  فراوان ترین سولفیدهای  پیریت  و  پیروتیت  سولفیدها، 
سولفیدی-  کانی  پیروتیت  هستند.  آهن  کنسانتره های  در 
مغناطیسی است که به هر دو شکل منوکلینیک و هگزاگونال 
هگزاگونال،  نوع  به  نسبت  منوکلینیک  نوع  می شود؛  متبلور 
حساسیت  و  کانی  ترکیب  در  کمتر  گوگرد  اتمی  درصد 
مغناطیسی بیشتری دارد. از نظر خاصیت مغناطیسی، پیروتیت 
منوکلینیک، فرو مغناطیس و نوع هگزاگونال آن، پارامغناطیس 
است. دلیل راه یابی پیروتیت منوکلینیک به کنسانتره منتیتی، 
قابل  به راحتی  است؛بنابراین  آن  مغناطیسی  شدید  خاصیت 

 حذف به روش جدایش مغناطیسی نمی باشد ]4،3[. 
که  پیریت  و  هگزاگونال  پیروتیت  مانند  سولفیدها  سایر 
درجه  به  نرسیدن  به دلیل  ندارند،  شدید  مغناطیسی  خاصیت 
آزادی و درگیری با کانی باارزش )منتیت( به کنسانتره منتیتی 
و  فرایند خردایش  بهینه سازی  با  می توان  و  پیدا می کنند  راه 
رساندن کانی سولفیدی به درجه آزادی مناسب، با استفاده از 
روش مغناطیسی آن ها را حذف کرد. برای بررسی امکان پذیری 
حذف گوگرد از کنسانتره و ارزیابی عملکرد تجهیزات به روش 
آزمایشگاهی  مغناطیسی  دستگاه های  از  می توان  مغناطیسی، 
و  پیریت  کلی  به طور  کرد]5[.  استفاده  تیوب  دیویس  مانند 
کنسانتره های  در  موجود  سولفیدهای  عمده ترین  پیروتیت، 
منتیتی و عامل بالابودن میزان عیار گوگرد در این کنسانتره ها 
از  کانی ها  این  حذف  روش  رایج ترین  فلوتاسیون،  هستند. 
خصوص  در  مختلفی  تحقیقات  است.  منتیتی  کنسانتره های 
شناور سازی پیروتیت و نیز کاهش عیار گوگرد از کنسانتره های 
آهن با استفاده از روش فلوتاسیون انجام گرفته که در آنها شرایط 

اثرگذاری معیارهای مختلف از قبیل نوع کانی شناسی و ساختار 
شبکه پیروتیت، نوع و مقدار کلکتورها، کف سازها، فعال کننده ها، 
دانه بندی، زمان های آماده سازی مواد شیمیایی، pH و پتانسیل 

محیط، مورد بررسی قرار گرفته است ]6-11،4،2[.
پیروتیت  هم جواری  یا  فولادی  گلوله های  با  آسیاکنی 
مختلف  گونه های  تشکیل  باعث  می تواند  منتیت،  با 
جذب  مانع  و  پیروتیت  سطح  روی  آهن  هیدروکسیدهای 
شناور شدگی  نرخ  از  و  شود  فلوتاسیون  در  کلکتور  مناسب 

پیروتیت بکاهد ]13،12،8[.
اکسیداسیون  سرعت  که  کرده اند  بیان  محققان  برخی از 
فریک  یون های  و  است  پیریت  از  بیشتر  برابر   100 پیروتیت 
هستند.  پیروتیت  اکسیداسیون  مهم  عامل  دو  اکسیژن،  و 
هم چنین پژوهش ها نشان می دهد که نرخ اکسیداسیون سطح 
امر  و همین  است  از هگزاگونال  بیشتر  مونوکلینیک  پیروتیت 
منجربه کاهش نرخ فلوتاسیون پیروتیت مونوکلینیک می شود 

 .]14-17[
نیاز  که  پیروتیت  و  اسفالریت  به جز  معمول،  شرایط  در 
با  به راحتی  سولفیدی  کانی های  سایر  دارند،  فعال سازی  به 

گزنتات  های زنجیر کوتاه شناور می شوند]18[.
از  استفاده  با  سولفیدی  کانی های  بازیابی  بهبود  برای 
فعال کننده  به عنوان  مس  یون های  گزنتات،  کلکتور  های 
به عنوان  هم  مس  سولفات  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
شده  شناخته  پیروتیت  و  پیریت  اسفالریت،  فعال کننده 

است]20،19،16،11،9،7[.
یون های  توسط  پیروتیت  فعال سازی  روش  خصوص  در 
مس، جذب این یون ها بر روی پیروتیت و تشکیل سولفید مس 

مطابق واکنش گزارش شده است ]21،11[:

 واکنش 1

در  pHهای قلیایی و خنثی، اضافه کردن یون های مس به 
محیط، باعث تشکیل می شود که در ادامه با گزنتات واکنش و  
را تشکیل می دهد. برخی محققان گزارش کرده اند که آزمایش 
مس  یون های  تشکیل  به  مربوط  مس  یون های  با  فعال سازی 

یک ظرفیتی و تبدیل به  و  است )واکنش2(]20،19،11،7[. 

 واکنش 2

انحلال لایه های هیدروفیل هیدروکسید آهن تشکیل شده 
بر سطح پیروتیت با استفاده از اسید سولفوریک و اگزالیک و 
بهبود میزان شناورشدگی پیروتیت هم گزارش شده است ]22[. 

Cu2+ + FeS = CuS + Fe2+

2CuX2 = Cu2X2 + X2
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فلوتاسیون  برای  آهن،  کانسنگ های  مورد  در  دلیل  به همین 
قرار  مورداستفاده  خنثی  تا  اسیدی   pH پیروتیت،  و  پیریت 
فلوتاسیون  در  فعال کننده  سولفات مس  تاثیرگذاری  می گیرد. 
پیروتیت وابسته به مقدار مصرف، pH و زمان آماده سازی است. 

.]21،20،11،9،7[
فلوتاسیون  برای   کلکتور  موثرترین  آمیل گزنتات پتاسیم، 
طبیعی   pH در  به ویژه  شرایط،  تمام  در  تقریبا  و  پیروتیت 
کلکتور  بالایی  مقدار  آن،  شناورسازی  که  است  شده  معرفی 
برای  هم چنین  دارد.  نیاز  فعال کننده،  وابسته  به  مصرف 
فلوتاسیون کانی های سولفیدی آهن، در کنار گزنتات، به عنوان 
کلکتور اولیه از دی تیوفسفاتها، تیو کربامات ها، مرکاپتان ها به 
 ،)Pine oil( استفاده می شود. روغن کاج ثانویه  عنوان کلکتور 
 )A65( و  پلی پروپیلن گلیکول  )MIBC( متیل ایزوبوتیل کربونیل
فلوتاسیون کانی های  رایج ترین کف سازهایی هستند که در  از 

سولفید آهن مورد استفاده قرار گرفته اند]21-25،11،7[. 
کرد  نتیجه گیری  می توان  بیان شده،  مطالب  به  توجه   با 
با  تماس  آهن،  اکسید  کانی های  با  پیروتیت  هم جواری 
اکسیداسیون  نیز  و  آسیاکنی  هنگام  در  فولادی  گلوله های 
سریع سطح پیروتیت )به ویژه با ساختار مونوکلینیک( و تشکیل 
فازهای مختلف هیدروفیل هیدروکسیدهای آهن بر روی آن، 
دلیل،  به همین  می دهد.  کاهش  را  پیروتیت  فلوتاسیون  نرخ 
شناورسازی پیروتیت از کنسانتره های آهن، برای کاهش عیار 
گوگرد، کار آسانی نیست و انتخاب شرایط بهینه فلوتاسیون و 
مواد شیمیایی مصرفی مناسب، به منظور افزایش نرخ فلوتاسیون 

پیروتیت ضروری است.
در  کنسانتره ها  از  گوگرد  کاهش  برای  که  تحقیقاتی  در 
کشور صورت پذیرفته، عمدتا درصد گوگرد در کنسانتره آهن، 
زیر 1/2درصد است]25،10،5،2-23[. ولی این تحقیق،کاهش 
عیار گوگرد بر روی کنسانتره تولیدی پرگوگرد از معدن گلالی 
همدان را بررسی می کند که عیار گوگرد در خوراک ورودی و 
کنسانتره آهن تولیدی، به ترتیب بالای 3/5 و 2/3 درصد است. 
کاهش عیار گوگرد موجود به گونه ای که مطابق استانداردهای 
چالش  کار  باشد،  کنسانتره  تولید  دستی  پایین  صنایع  لازم 
نهایی  کنسانتره  گوگرد  عیار  کاهش  برای  و  است  بر انگیزی 
آهن کارخانه همدان، از روش اختلاف شدت میدان مغناطیسی 
بهره  فلوتاسیون  نیز  و  تیوپ  دیویس  آزمایش گر  از  استفاده  با 
گرفته شد. شدت میدان مغناطیسی، دانه بندی، نوع و میزان 
عواملی  جمله  از  جامد،  درصد   ،pH مصرفی،  شیمیایی  مواد 

بودند که مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند.  

2- مواد و روش ها

پرگوگرد  منتیتی  کنسانتره  از  مختلف  زمانی  بازه های  در 
کارخانه )محصول نهایی کارخانه(، نمونه معرف تهیه شد. آنالیز 
به طور  را  گوگرد  و  آهن  عیار  تهیه شده،  کنسانتره  شیمیایی 
آنالیزهای  داد.  نشان   %2/3 و   %66 حدود  به ترتیب  متوسط 
عیار  آنالیز  و  تر  شیمی  به روش  اکسید آهن،  و  آهن  عیاری 
گوگرد، توسط دستگاه الترا1 مدلCS800، ساخت کشور آلمان 

انجام گرفت.
ژاپنی  میکروسکوپ  از  استفاده  با  میکروسکوپی  مطالعات 
مقاطع  میکروسکوپی  مطالعات  گرفت.  انجام   OLYMPOST
تهیه شده، نشان داد که نمونه ها به طور عمده از منتیت تشکیل 
شدند و درگیری بسیار کمی با گانگ سیلیکاته دارند. پیروتیت 
و پیریت، به عنوان منبع کانی های سولفیدی شناسایی شدند 
که مقدار پیروتیت بسیار بیشتر از پیریت بود. هم چنین نتایج 
کانی شناسی نشان داد بخش عمده  نمونه کنسانتره تهیه شده، 
زیر  ابعاد  در   %90 از  بیش  که  است  منتیت  کانی  از  متشکل 
75 میکرون، آزاد هستند. شکل 1 نمایی از سه کانی منتیت، 

پیریت و پیروتیت را در یک مقطع صیقلی نشان می دهد.
میدان  شدت  سه  در  مغناطیسی  جدایش  آزمایش های 
در  خوراک  دانه بندی  و  گوس   1100 و   750  ،500 مختلف 
مقادیر 80 درصد عبوری از 90 و 43 میکرون، توسط دستگاه 
دیویس تیوپ، ساخت شرکت اریز2 انجام شد. این وسیله از یک 
لوله شیشه ای به قطر 3 تا 4 سانتی متر تشکیل شده که با زاویه 
مخروطی   مغناطیسی  قطب  دو  مجاورت  در  45درجه  تقریبا 
شکل قرارگرفته است. فاصله دو قطب مغناطیسی از یکدیگر، 1 
تا 3 سانتی متر و شدت میدان مغناطیسی در وسط دو قطب از 
0 تا 4000 گوس متغیر و قابل تنظیم است و توسط سیم پیچ 
الکتریکی با جریان یک سو تامین می شود. این لوله  شیشه ای، 
شامل یک حرکت طولی با دامنه  8سانتی متر و حرکت دورانی 
حول محور خود با دامنه 90 درجه و با سرعت متغیر و قابل 
تنظیم صفر تا 100 نوسان در دقیقه است. محدوده دبی جریان 
آب شستشو نیز بین 0/1 تا 1 لیتر در دقیقه است. برای انجام 
آزمایش ها در20 گرم نمونه جامد، شرایط مدت زمان شستشو 
10 دقیقه، دبی آب شستشو 0/5 لیتر در دقیقه و سرعت نوسان 

لوله 30 نوسان در دقیقه، ثابت طراحی شد.
و  امکان پذیری  بررسی  باهدف  فلوتاسیون  آزمایش های 
از  گوگرد  درصد  کاهش  برای  فلوتاسیون  فرایند  بهینه سازی 
کنسانتره منتیتی در سه مرحله  آزمایش های اولیه فلوتاسیون، 
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تکمیلی و سینیتیکی انجام شد. با توجه به مطالعات گذشته و 
آزمایش های مقدماتی انجام گرفته ]26[، شرایط انجام آزمایش ها 
و  کلکتور  فعال کننده،  میزان مصرف   ،pH معیارهای  و  تعیین 
درصد جامد، به عنوان متغیرهای آزمایش، انتخاب و هرکدام در 
دو سطح، تغییر داده شدند. در این راستا، 16 آزمایش براساس 
طراحی آزمایش فاکتوریل کامل )24(، طراحی شد و 3 آزمایش 
در نقطه مرکزی انجام پذیرفت. مقدار دانه بندی مورد استفاده 
انتخاب شد.  میکرون  از 90  ریزتر  ذرات  فلوتاسیون، %80  در 
جدول 1، عوامل موثر در طراحی و سطوح آنها را نشان می دهد. 
آزمایش ها با استفاده از نرم افزار DX7، طراحی و نتایج در آن 
تحلیل شدند. میزان حذف گوگرد از کنسانتره، به عنوان پاسخ 

آزمایش ها انتخاب شد.
ماشین  از  استفاده  با  آزمایش ها  که  است  به ذکر  لازم 
فلوتاسیون مکانیکی دنور با سرعت روتور1400دور دردقیقه و 
داخل سلولی با حجم 5 لیتر انجام گرفت. از پتاسیم آمیل گزنتات 
 )PAX(، به عنوان کلکتور کانی های سولفیدی آهن، ازسولفات 
برتن(  ازسیلیکات سدیم )200گرم  فعال کننده،  عنوان  به  مس 
از  نرمه ها،  متفرق کننده  و  اکسیدها  بازداشت کننده  به عنوان 
 A65 و MIBC و از pH اسید سولفوریک به عنوان تنظیم کننده
پلی گلیکولی  پایه  و  الکلی  پایه  کف سازهای  به عنوان  به ترتیب 
تمامی  در  آماده سازی  زمان های  استفاده شد.  )130گرم برتن( 
و  کلکتور  فعال کننده،  بازداشت کننده،  برای  و  ثابت  تست ها، 
کف ساز به ترتیب 4، 10، 7 و 1 دقیقه در نظر گرفته شد. 60 
درصد از مواد شیمیایی ) فعال کننده، کلکتور و بازداشت کننده( 
در ابتدای فلوتاسیون و 40درصد آن پس از 8 دقیقه کف گیری 
اضافه شدند. زمان های آماده سازی نیز در هر دو مرحله آماده 
کف سازهای  ترکیب  از  که  آزمایش هایی  در  و  یکسان  سازی، 
MIBC  و A65 استفاده شد، نسبت اختلاط یک در نظر گرفته 

شد.
آزمایش های سینیتیکی در شرایط بهینه و کف گیری به طور 
گرفت.  انجام  دقیقه  و 8-4  زمان های 2-0، 4-2  در  جداگانه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 سطح بالا سطح هیانی سطح پایین هتغیر
pH 5/4 55/5 6 

 45 5/07 03 درصد جاهد
 0333 653 033 (گرم/تن)گزنتات(اهیل)پتاسین کلکتور

 0333 653 033 (گرم/تن) سولفات هس

جدول 1: شاخص های مورد بررسی در طراحی آزمایش های اولیه فلوتاسیون

از  تصویری  آزاد، ب(   )Po(پیروتیت های از  تصویری  الف(   :1 شكل 
درگیری کانی منتیت  )Mag( با گانگ سیلیكاته )Si(، پیروتیت آزاد 
درگیری  از  تصویری  ج(  سیلیكاته  گانگ  با  درگیر   )Py( پیریت  و 

منتیت با گانگ سیلیكاته

)الف(

)ب(

)ج(
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پس از مرحله دوم اضافه کردن مواد و آماده سازی، کف گیری در 
زمان های 10-8، 12-10، 16-12 ادامه یافت. 

3- نتایج

جریان های  در  آهن  و  گوگرد  توزیع  و  عیار  بررسی   -1-3
مختلف مدار مغناطیسی کارخانه

قسمت های  در  را  آهن  و  گوگرد  توزیع  و  عیارها  شکل2، 
از  استخراجی  ورودی  سنگ  می دهد.  نشان  کارخانه  مختلف 
با   %3/7 حدود  گوگرد  عیار  دارای  کارخانه،  به  گلالی  معدن 
نتایج مشخص است حدود  از  است. چنان چه  عیار آهن %53 
نشده  مغناطیسی  میدان  جذب  سولفیدی،  کانی های  از   %53
و به باطله هدایت می شوند. این بخش عمدتا می تواند پیریت، 
ضعیف  مغناطیسی  میدان  در  که  است  هگزاگونال  پیروتیت 
مختلف،  بخش های  در  پرعیارسازی  از  پس  نمی شوند.  جذب 
91% آهن و 47% از ناخالصی گوگرد موجود در خوراک اولیه به 
کنسانتره نهایی منتقل و نهایتا کنسانتره ای با عیار آهن حدود 

66% و عیار گوگرد 2/3% تولید می شود.
لازم به ذکر است، جریان نمونه گیری برای انجام آزمایش ها 
از کنسانتره نهایی، با علامت ستاره در شکل 2 مشخص شده 

است.

3-2- گوگرد زدایی به روش مغناطیسی

با در نظرگرفتن حساسیت های مغناطیسی پیریت، پیروتیت 
اعظم  بخش  داشت  انتظار  می توان  منوکلینیک،  و  هگزاگونال 
پیریت و پیروتیت های هگزاگونال موجود در خوراک کارخانه، 

در مدار مغناطیسی صنعتی حذف شده و تنها بخش کوچکی 
از آن ها به دلیل درگیری با کانی فرومنتیت و یا دقت جدایش 
با  یافته اند.  راه   مغناطیسی  کنسانتره  به  صنعتی،  مدار  پایین 
به  منوکلینیک  پیروتیت های  از  عمده ای  بخش  آن که  وجود 
علت حساسیت مغناطیسی بالا وارد کنسانتره شده اند، )هرچند 
که شدت مغناطیسی جداکننده  نهایی در مدار صنعتی 1100 
گوس بود( با این حال با توجه به اختلاف در حساسیت شدت 
میدان مغناطیسی پیروتیت و منتیت ]27[ و نیز امکان بررسی 
عملکرد جداکننده های مغناطیسی در مدار کارخانه، سعی شد 
انتخابی این دو کانی در شدت میدان های  که امکان جدایش 

مختلف، با استفاده از آزمایش گر دیویس تیوپ، بررسی شود.
جدول 2، نتایج این آزمایش ها را نشان می دهد. همان طور 
مشابه  آزمایشگاهی  شرایط  در  است،  مشخص  نتایج  از  که 
مغناطیسی  شدت  و  میکرون   d80=90 دانه بندی  با  کارخانه 
گوگرد  از   %16/86 تیوب،  دیویس  آزمایش  در  1100گوس 
دقت  بالابودن  می توان  را  آن   علت  که  می شود  موجود حذف 
به مدار  تیوب نسبت  آزمایشگاهی دیویس  جدایش تست های 
با  مغناطیسی  شدت  همان  در  هم چنین  دانست.  صنعتی 
خردایش بیشتر و دانه بندی کوچک تر)d80=43(، میزان حذف 
گوگرد نسبت به زمانی که دانه بندی درشت تر بود، بیش از 1/5 
 26/73 شرایط،  این  در  به گونه ای که  کرد،  پیدا  افزایش  برابر 
آزمایش  در  مغناطیسی  کنسانتره  در  موجود  گوگرد  از  درصد 
دیویس تیوب حذف شده است که علت آن را می توان درگیری 
مغناطیسی  کانی های  با  غیرمغناطیسی  سولفیدی  کانی های 

دانست. 

S% 3.64 2.86 2.51 2.4 2.35
Fe% 53.25 61.53 65.76 65.9 66.12

S Distribution % 100 64.94 52.57 50.11 47.396
Fe Distribution % 100 95.51 94.15 94.054 91.157

Rougher LIMS Cleaner1 LIMS Cleaner2 LIMS Cleaner3 LIMS
خوراک I: 2500 Guass I: 1450 Guass I: 1250 Guass I: 1100 Guass کنسانتره نهایی

6.83 5.83 5.27 5.17
12.4 15.2 19.51 21.2
35.1 12.37 2.462 2.71
4.49 1.354 0.097 2.9

باطله باطله باطله باطله

شكل 2: عیار و توزیع گوگرد و آهن در جریان های مختلف مدار مغناطیسی کارخانه فراوری سنگ آهن همدان )علامت ستاره مربوط به جریان 
نمونه برداری شده برای انجام آزمایش ها(
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شدت  کاهش  با  می دهد  نشان   آمده،  به دست  نتایج 
مغناطیسی و دانه بندی، حذف گوگرد افزایش یافته و درنهایت، 
مغناطیسی500  شدت  در  حذف شده  گوگرد  مقدار  حداکثر 
گوس و دانه بندی 43 میکرون، به مقدار 32/7 درصد و عیار %1/7 
می رسد و در این روش67/3 درصد از گوگرد، حذف  نمی شود. 
از طرفی با ریزترشدن دانه بندی و کاهش میدان مغناطیسی، 
میدان  شدت  در  به طوری که  می یابد؛  افزایش  آهن  هدررفت 
به   90 از  کنسانتره  ذرات  اندازه  کاهش  با  ثابت،  مغناطیسی 
43 میکرون، هدررفت آهن به طور چشم گیری افزایش می یابد. 
اندازه های  در  آهن  هدررفت  افزایش  این  از  عمده ای  بخش 
مغناطیسی  کانی های  ذرات  انتقال  به  مربوط   می تواند  ریزتر، 

آهن همراه با آب شسشتو، به بخش باطله باشد.

3-3- گوگردزدایی به روش فلوتاسیون

)جدول 3(،  فلوتاسیون   طراحی شده  آزمایش های  نتایج 
توسط نرم افزار DX7 مورد بررسی قرارگرفت. به پاسخ ها، مدل 
آنالیز  گرفتند.  قرار  اعتبارسنجی  مورد  و  شد  برازش  مناسب 
پاسخ درصد حذف گوگرد در  برای  برازش شده  واریانس مدل 
جدول 4 نشان داده شده است. چنان چه از نتایج آنالیز واریانس 
اعتماد بالای %99،  مشخص است، مدل برازش شده در سطح 
معنی دار است و شاخص های مقدار مصرف کلکتور، فعال کننده 
واکنش های  نیز  و  فعال کننده  کلکتور-  دوگانه  واکنش های  و 
سه گانه کلکتور– فعال کننده-pH ، بیشترین تاثیر را بر حذف 
و  داشته  انتخابی(  محدوده های  )در  آهن  کنسانتره  از  گوگرد 

به عنوان مولفه های تاثیرگذار مدل انتخاب شده اند.  
تا  از 300  افزایش مقدار کلکتور  نتایج شکل 3،  به  باتوجه 
1000 گرم بر تن در سطح پایین مقدار سولفات مس، باعث 
آهن  کنسانتره  از  گوگرد  حذف  برابری  دو  از  بیش  افزایش 
شده و میزان حذف گوگرد از حدود42% به92% افزایش یافته 

است. افزایش میزان سولفات مس به عنوان فعال کننده کانی های 
قابل  افت  باعث  از کلکتور  سولفیدی آهن، در سطح مشخصی 
توجهی در میزان شناورشدگی کانی های سولفیدی آهن همراه 
کنسانتره شده است؛ به گونه ای که کاهش درصد حذف گوگرد 
در سطح بالای مصرف سولفات مس )1000گرم برتن(، به دو 
برابر نسبت به سطوح پایین )300 گرم برتن( می رسد. با  توجه 
به مطالب بیان شده در بخش مقدمه، می توان عنوان کرد مقدار 
مصرف سولفات مس، بسیار حساس است و در صورتی که از مقدار 
مشخصی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، می تواند باعث ناپایداری 
کند]11،7[.  مختل  را  حباب  به  ذرات  اتصال  و  شود  کف ها 
کلکتور  میزان  بین  واکنش  در  نشان می دهد  شکل 3  هم چنین 
افزایش  فعال کننده،  بالای  سطوح  در  فعال کننده،  و  مصرفی 
میزان کلکتور، تاثیر معنی داری در حذف گوگرد ندارد )به دلیل 
در  شکل3(،  در  شده  داده  نشان  اطمینان  بازه های  هم پوشانی 
حالی که در صورت استفاده از مقادیر پایین فعال کننده، افزایش 
این  دارد.  از کنسانتره  به سزایی در حذف گوگرد  تاثیر  کلکتور 
مطلب بیان گر واکنش دو متغیر کلکتور و فعال کننده است. با 
توجه به سطوح انتخابی در آزمایش ها و نتایج حاصله، می توان 
عنوان کرد که در آزمایش های تکمیلی می توان مقدار فعال کننده 

را کاهش و مقدار کلکتور را افزایش داد. 
برازش شده،  مدل  روی  انجام گرفته  بهینه سازی  براساس 
کلکتور  برتن  1000گرم  مصرف  با  آزمایش ها  بهینه  شرایط 
 pH=4/5 ،پتاسیم آمیل گزنتات، 300 گرم برتن سولفات مس
با  این شرایط  در   .)5 درصد جامد 42% حاصل شد )جدول  و 
آزمایش ها،  نتایج  از  برازش شده  مدل  پیش بینی  به  توجه 
عیار  و  قابل حذف  کنسانتره  در  موجود  گوگرد  از %92  بیش 
قابل  0/2درصد  حدود  به  درصد   2/3 از  کنسانتره  در  گوگرد 
اقتصادی)مصرف  ملاحظات  گرفتن  در نظر  با  است.  دسترسی 
اسید و حجم سلول های انتخابی در صنعت( و با توجه به اینکه 

شمارٌ 
 آسمایش

مغىاطیسی شدت 
 )گًس(

D80 
 )میکزين(

 باسیابی يسوی
(%) 

Fe  
)%( 

S  
)%( 

  گًگزدمیشان حذف 
)%( 

آهه  کل هدرريی
)%( 

1 555 95 51/95 18/68 94/1 85/18 76/1 
2 755 95 77/95 15/68 96/1 31/17 52/1 
3 1155 95 85/95 14/68 97/1 86/16 55/1 
4 555 43 87/89 7/68 7/1 7/32 36/6 
5 755 43 21/91 5/68 75/1 68/29 24/5 
6 1155 43 45/92 3/68 8/1 73/26 29/4 

جدول 2: نتایج حاصل از آزمایش های دیویس تیوب ) میانگین عیار آهن و گوگرد در خوراک ورودی به دیویس تیوب به ترتیب 65/94% و %2/27(
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شواره 
 آسهایش

کلکتور پتاسین اهیل 
 تن(  گشنتات )گزم بز

کننذه  فعال
سولفات هس 

 تن(  بز  )گزم
pH 

درصذ 
وسنی 
 جاهذ

 گوگزدحذف  ی )بخش شناور نشذه(هنتیتکنسانتزه 
باسیابی  (%)

 (%) وسنی
 عیار آهن

(%) 
 گوگزدعیار 
(%) 

1 033 033 5/4 03 79/97 68/66 64/1 77/03 
7 033 033 5/4 45 19/96 31/67 46/1 94/08 
0 033 033 6 03 08/96 39/67 41/1 91/43 
4 033 033 6 45 97/94 36/67 18/1 78/51 
5 033 1333 5/4 03 17/95 91/66 17/1 68/50 
6 033 1333 5/4 45 19/95 87/66 4/1 36/47 
7 033 1333 6 03 94/95 80/66 49/1 85/07 
8 033 1333 6 45 77/95 56/66 78/1 98/46 
9 1333 033 5/4 03 41/93 66/67 7/3 14/97 
13 1333 033 5/4 45 56/97 71/67 76/3 54/89 
11 1333 033 6 03 47/97 1/67 19/3 06/97 
17 1333 033 6 45 15/97 35/67 18/3 79/97 
10 1333 1333 5/4 03 50/95 16/67 77/1 75/47 
14 1333 1333 5/4 45 54/95 16/67 06/1 53/40 
15 1333 1333 6 03 88/94 34/67 36/1 77/56 
16 1333 1333 6 45 97/97 95/66 69/3 10/77 
17 653 653 75/5 5/07 07/97 67 37/1 50/57 
18 653 653 75/5 5/07 05/94 85/66 97/3 71/63 
19 653 653 75/5 5/07 19/95 1/67 36/1 10/56 

جدول 3: نتایج آزمایش های اولیه فلوتاسیون

Source Sum of Squares df Mean Square F Value 
p-value  

Prob > F  
Model 6960.31 5 1392.06 32.21 < 0.0001 significant 
A-PAX 3721.92 1 3721.92 86.11 < 0.0001  

B-CuSo4 1032.50 1 1032.50 23.89 0.0001  
C-pH 176.96 1 176.96 4.09 0.0396  
AB 1739.52 1 1739.52 40.25 < 0.0001  

ABC 289.43 1 289.43 6.70 0.0121  
Curvature 46.91 1 0.03 0.001 0.9751 not significant 
Residual 518.65 12 33.21    

Lack of Fit 389.73 10 38.97 8.830 0.1059 not significant 
Pure Error 128.92 2 4.41    
Cor Total 7525.87 18     

جدول 4: جدول ANOVA مدل حذف گوگرد
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اختلاف معنی دار قابل توجهی در مقدار درصد جامد و pH در 
با  انتخابی مشاهد نشد، شرایط بهینه آزمایش ها  محدوده های 
استفاده از 1000گرم بر تن کلکتور، 300 گرم بر سولفات مس 
pH=6 و درصد جامد 45% انتخاب و آزمایش های تکرار و تایید 
و نیز آزمایش های تکمیلی در این شرایط صورت پذیرفت. نتایج 
آزمایش تکرار در شرایط انتخابی، تایید کننده پیش بینی مدل 

بود که بالای 90% گوگرد از کنسانتره آهن حذف شد.
با توجه به نتایج، آزمایش ها در شرایط بهینه گوگرد تا حدود 
از سولفورزدایی،  آنجاکه هدف  از  0/2% کاهش داده شد؛ ولی 
بود،  0/1درصد  زیر  تا  آهن  کنسانتره  در  گوگرد  عیار  کاهش 
آزمایش های تکمیلی در شرایط بهینه انتخابی و با بررسی تاثیر 
اختلاط کف سازها صورت  و  کلکتور  میزان  افزایش  دانه بندی، 

پذیرفت.

3-4- آزمایش های تكمیلی 

آزمایش ها  بهینه  شرایط  مقدماتی،  آزمایش های  براساس 
مطابق جدول 5 حاصل شد. اما دراین شرایط عیار حد گوگرد 
بهینه  شرایط  در  دلیل  به همین  و  نشد  حاصل  نظر  مورد 
حاصل  نتایج  شدند.  داده  نغییر  عوامل  از  برخی  آزمایش ها، 
حذف  میزان  بیشترین  که  داد  نشان  اولیه  آزمایش های  از 
سولفات  مقدار  کمترین  و  کلکتور  مقدار  حداکثر  در  گوگرد 
آزمایش ها،  از  سری  چند  در  این رو  از  می شود.  حاصل  مس 
میزان  از طرفی  و  افزایش  برتن،  گرم  به1100  کلکتور  میزان 
نتایج  بر تن کاهش داده شد)شکل4(.  به200گرم  فعال کننده 
گوگرد  از %96  بیش  مذکور،  در شرایط  که  داد  نشان  حاصل 
توسط فلوتاسیون حذف شد و عیار گوگرد تا 0/09درصد کاهش 
یافت. بنابراین، نتایج افزایش مقدار کلکتور و کاهش سولفات 
دادند و چون  نشان  pH=6 در درصد جامد %45  را در  مس 
آزمایش های اولیه فلوتاسیون با اندازه ذرات کنسانتره80درصد 
ریزتر از 90 میکرون انجام گرفتند، آزمایش هایی با اندازه ذرات 
76 و 50 میکرون نیز صورت پذیرفتند. نتایج نشان داد که با 
خردایش بیشتر و کاهش اندازه ذرات کنسانتره، درصد حذف 

 
 

 
 

 

 
PAX 

 گرم/تن
CuSo4 

 pH S.P گرم/تن
 (%) 

Fe 
 (%) 

S 
 (%) 

S reduction 
(%) 

 92.63 0.21 67.38 42 4.5 300 1000 بینی مدلپیش
 90.75 0.21 67.04 45 6 300 1000 انتخابی
 93.57 0.17 66.58 45 6 300 1000 تکرار

جدول 5: شرایط بهینه پیش بینی شده مدل براساس آزمایش های اولیه فلوتاسیون

آهن  کنسانتره  از  گوگرد  حذف  بر  مختلف  عوامل  تاثیر   :3 شكل 
الف( تاثیر کلكتور، ب( تاثیر فعال کننده سولفات مس، ج( اندرکنش 

کلكتور و فعال کننده

)الف(

)ب(

)ج(
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گوگرد افزایش و عیار گوگرد در کنسانتره تا 0/06درصد کاهش 
می یابد. در مقابل با کاهش اندازه ذرات، هدررفت آهن به بخش 
شناورشده بیشتر می شود و تا 10% نیز می رسد. این هدررفت 
اثر دنباله روی  اندازه کنسانتره، می تواند در  با ریزترشدن  آهن 
حباب های هوا باشد. در نهایت با توجه به نتایج، شرایط بهینه 
آزمایش ها در این قسمت با 1100گرم بر تن کلکتور پتاسیم 
بر  گرم   130 مس،  سولفات  تن  بر  گرم   200 آمیل گزنتات، 

از 76 میکرون،  ریزتر  اندازه ذرات %80   ،MIBC تن کف ساز 
 pH=6 در درصد وزنی جامد 45% حاصل شد.  

در ادامه، با توجه به تنظیم pH به6، حدود 800 گرم بر 
تن کنسانتره آهن، اسید سولفوریک مصرف می شد ) بدون در 
نظر گرفتن آب برگشتی و با فرض اینکه اسید به آب خام اضافه 
اقتصادی  ملاحظات  گرفتن  نظر  در  با  منظور  به همین  شود(. 
 pH=(8( طبیعی پالپ pH تصمیم گرفته  شد، آزمایش هایی در
و درصد وزنی جامد 45% کنسانتره آهن صورت پذیرد. در کنار 
قرار  بررسی  مورد  کف سازها  اثر  فلوتاسیون،  پالپ   pH تغییر 
فلوتاسیون در  اگر شرایط  به طور کلی  نتایج نشان داد  گرفت. 
pH طبیعی )8( انجام شود، حداکثر 87% کانی های سولفیدی 
آهن، می توانند حذف شوند که در این شرایط، عیار گوگرد در 
کنسانتره به کمتر از 0/41درصد نمی رسد)شکل5(؛ در حالی که 
در همین شرایط و در pH=6، بیش از 98% کانی های سولفیدی 
هم  0/06درصد  تا  گوگرد  عیار  و  می شوند  کنسانتره حذف  از 
می رسد. هرچند اثر فعال کنندگی یون های مس، جایگزینی این 
یون ها با یون های آهن در سطح پیروتیت عنوان شده است ولی 
موثری  نقش   ،pH مقدمه،  در بخش  بیان شده  مطالب  به  بنا 
شرایط  در  پالپ  آماده   سازی  و  دارد  پیروتیت  فعا ل سازی  در 
حذف  باعث  می تواند  سولفوریک،  اسید  از  استفاده  با  اسیدی 
لایه های هیدروفیل اکسیدهای آهن از سطح پیروتیت شده و 

نرخ فلوتاسیون این کانی را افزایش دهد ]22،7[.
اختلاط  صورت  در  سولوفور  حذف  بهبود  شکل 5،  نتایج 
کف سازهای MIBC و A65 را نیز نشان می دهد؛ این بهبود 
حذف گوگرد، در شرایط  pH طبیعی بیشتر دیده می  شود. در 
)به   A65 و   MIBC کف سازهای  اختلاط  صورت  در  نتیجه، 
نسبت یک به یک( در حضور1100 گرم بر تن کلکتور، 200 گرم 
بر تن سولفات مس، pH=6 و درصد جامد 45%، عیار گوگرد 
درصد   98/74 شرایط  دراین  و  می یابد  کاهش  0/04درصد  تا 

گوگرد، قابل حذف از کنسانتره است.

3-5- آزمایش سینتیكی

آهن،  هدررفت  نیز  و  گوگرد  حذف  میزان  بررسی  برای 
آزمایش سینیتیکی در بازه های زمانی مختلف صورت پذیرفت. 
نتایج حاصل در شکل 6 نشان داده شده است. همان طور که از 
نتایج مشخص است، در دو دقیقه اول فلوتاسیون، 60% گوگرد 
شناور می شود و هدرروی آهن، 4/2درصد است. پس از مدت 
زمان 8 دقیقه، 77/5 درصد گوگرد شناور می شود. از زمان 8 
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شكل 4: تاثیر تغییر مقادیر مواد شیمیایی و اندازه ذرات کنسانتره بر 
عیار و درصد حذف گوگرد و هدررفت آهن بر شرایط آزمایش بهینه 
سیلیكات  برتن  گرم  اولیه)200  فلوتاسیون  آزمایش های  از  حاصل 

)MIBC درصد وزنی جامد 45%، 130 گرم بر تن ،pH=6 ،سدیم



دوره پنجم، شماره 4، زمستان 1399 104

رامین حق محمدی پسند، جواد وظیفه مهربانی، پرويز پورقهرمانی                                                                                                                                                                                            نشريه مهندسی منابع معدنی                                  

تا 10 دقیقه نیز افزایش نرخ شناورشدگی کانی های سولفیدی 
قابل مشاهده است که این افزایش مربوط به اضافه کردن مواد 
و  مواد  بخش  در  شده  داده  توضیحات  به  توجه  با  شیمیایی 
کف گیری  و  فعال کننده  و  کلکتور  اضافه کردن  است.  روش ها 
این مرحله، میزان حذف گوگرد حدود  به مدت دو دقیقه در 
 16( کف گیری  زمان  مدت  از  پس  می یابد.  افزایش   15درصد 

دقیقه(، 98% گوگرد از کنسانتره حذف می شود. 

4- نتیجه گیري

همدان  آهن  کارخانه  صنعتی  مدار  از  اولیه  نمونه برداری 
نشان داد وقتی کارخانه از معدن گلالی خوراک دهی می شود، 

مدار  در  اولیه  خوراک  در  موجود  گوگرد  درصد   47 حدود 
صنعتی حذف نشده و وارد کنسانتره نهایی می شود. عیار گوگرد 
موجود در کنسانتره بسیار بیشتر از حد مجاز بوده و اکثرا در 
حدود 2/3 درصد است. به همین دلیل، در بازه های مختلف از 
کنسانتره نهایی نمونه برداری شد و آزمایش های دیویس تیوب، 
فلوتاسیون اولیه، تکمیلی و سنتیکی صورت پذیرفت. مطالعات 
کنسانتره  در  موجود  گوگرد  عمده  که  داد  نشان  کانی شناسی 
مربوط به پیروتیت و درصد کمی مربوط به پیریت های درگیر 

است.
میدان  شدت  تنظیم  با  دیویس تیوپ  آزمایش های  در 
کنسانتره  کردن  ریزتر  با  و  گوس   500 میزان  به  مغناطیسی 
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شكل 5: تاثیر pH  طبیعی پالپ و اختلاط کفسارها بر الف( درصد حذف گوگرد، ب( عیار گوگرد )1100 گرم بر تن پتاسیم آمیل گزنتات، 200 گرم 
)d80=76 mic ، %45 درصد وزنی جامد ،pH=6 ،بر تن سولفت مس، 200 گرم برتن سیلیكات سدیم

)ب(

)الف(



105 دوره پنجم، شماره 4، زمستان 1399

                                                                  نشريه مهندسی منابع معدنی                                  بررسی کاهش میزان گوگرد کنسانتره  منتیتی کارخانه تغلیظ سنگ  آهن همدان                                                                                                            

 

0 

60.1 
68.8 

77.5 77.5 

92.5 95.8 98.7 

0 
4.2 4.9 5.7 5.7 7.2 7.5 7.9 

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

% 

 (دقیقه)سمان 

 حذف گوگزد
 هدر رفت آهن

کنسانتره  از  گوگرد   %32 حدود  حذف  امکان  43میکرون،  تا 
مشاهده شد و در این شرایط، عیار گوگرد به کمتر از 1/7 درصد 

کاهش نیافت. 
دو  در  فلوتاسیون  به روش  آزمایش ها  شرایط  بهینه سازی 
مرحله اولیه و تکمیلی، بااستفاده از میزان مواد شیمیایی، درصد 
جامد، pH، اندازه ذرات کنسانتره، اختلاط کف سازها انجام شد. 
در نهایت در شرایط بهینه آزمایش ها با مصرف 1100 گرم بر 
تن کلکتور پتاسیم آمیل گزنتات ، 200 گرم بر تن سولفات مس، 
200گرم بر تن سیلیکات سدیم، 65 گرم بر تن از هر کدام از 
جامد  وزنی  درصد  و   pH=6 در   ،A65 و   MIBC کف سازها 
45%، موفق به حذف بیش از 98% گوگرد از کنسانتره پرگوگرد 
آهن شد. به گونه ای که عیار گوگرد پس از حذف توسط روش 
فلوتاسیون در شرایط مذکور از 2/3 به 0/04درصد رسید. نتایج 
حاصل، امکان موفقیت آمیز حذف گوگرد به روش فلوتاسیون را 
در مقیاس آزمایشگاهی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی 
استاندارد  مطابق  تولیدی  کنسانتره  که  به گونه ای  داد؛  نشان 

مورد نیاز واحدهای ذوب)عیار گوگرد زیر 0/1 درصد( بود. 

5- سپاس گزاري 

مجموعه  از  را  خود  قدردانی  و  سپاس  مراتب  نویسندگان 
شرکت صبانور، به ویژه رییس مجتمع سنگ آهن همدان جناب 
آقای مهندس میرزایی و کارشناس فرآیند آقای مهندس بهمنی 

و سایر کارشناسان را دارند. 
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Abstract: In the concentration plant of Hamadan, magnetite concentrate is produced by low intensity 
magnetic separators (LIMS(. As a result, 47% of feed sulfur was recovered in magnetite concentrate, 
keeping sulfur at higher content than that is commercially desired. Mineralogical investigations revealed 
that Pyrrhotite and Pyrite are the most abundant sulfur minerals, respectively. Davis Tube investigations 
indicated that by decreasing magnetic field intensity and particles size, sulfur content  in magnetite 
concentrate could be decreased to 1.7%,  which is still much more than desired.  Further investigations 
were performed using flotation method and based on statistical design. Modelling and analysis of design 
data revealed that the dosage of collector and activator and their interaction have statistically significant 
effects on the process with 95% confidence level. İt was found that the optimum condition of removing 
sulfur would be achieved using 1100 g/t of Potassium amyl xanthate (collector(, 200 g/t of copper sulfate 
(activator(, 65 of g/t MIBC and 65 g/t of A65 (frothers(, at pH=6 and solid percent of 45%. At the given 
condition, 98% of sulfur in magnetite concentrate (2.3% sulfur( was successfully removed and the product 
with 0.04% sulfur was obtained.

Keywords: Magnetite Concentrate, Sulfur, Flotation, Pyrrhotite.

INTRODUCTION
Iron concentrate should often have at least 62% Fe with minimum impurities such as silica, sulfur and 

phosphor. It is recommended that sulfur content in iron concentrate must be less than 0.1% to avoid severe 
process problematic while iron smelting process [1-2]. Sufficiently removal of sulfur by low intensity magnetic 
separators is often impossible when Pyrrhotite mineral in the form of monoclinic lattice presents as source of 
sulphur. This is due to, Pyrrhotite is a ferromagnetic mineral which is quit similar to magnetite [3-4].
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Flotation is a well-established economical approach for Pyrrhotite removal from magnetite concentrate. 
However, it is well-known that Pyrrhotite has low flotation kinetics and therefore, the activation of Pyrrhotite 
surface is required before the flotation. Generally, copper sulphate is used as activator in Pyrrhotite floatation 
[5-8].

The objective of this study was to decrease sulfur content in Hamadan magnetite concentration plant. 
Magnetic separations as well as flotation were applied to removing sulfur in the forms of Pyrrhotite and 
Pyrite minerals.  

MATERIALS AND METHODS
A representative sample of magnetite concentrate was collected from Hamadan iron plant. The chemical 

analysis of the sample indicated that the magnetite concentrate comprise of 66% Fe and 2.3% S. Magnetite 
and Pyrrhotite were detected as the main minerals of iron and sulfur, respectively. Magnetic separation tests 
were performed using Davis Tube with different magnetic intensity and particles size. Flotation test were 
conducted using a Denver flotation cell machine. 

Results and discussion
Figure 1 presents iron and sulfur distributions in different flows of process. It was observed that 47% of 

total sulfur in feed transferred to the final magnetite concentrate.

The obtained results from magnetic separation test using Davis Tube are summarized in Table 1. It is 
clear that 32.7% of sulfur can be removed from the magnetite concentrate by employing magnetic intesity 
of  500 Guase on paricles size of d80= 43 µm. With increase of particles size and magnetic intensity, the 
removal of sulfur is vanished. As a result, less than 16% of total sulfur would be removed from the magnetite 
concentrate. At the best given condition in Table 1, sulfur assay decreased to 1.7% which is still much 
more than desired level. It is pointed out that removing of Pyrrhotite, as main sulfur source, is practically 

S% 3.64 2.86 2.51 2.4 2.35
Fe% 53.25 61.53 65.76 65.9 66.12

S Distribution % 100 64.94 52.57 50.11 47.396
Fe Distribution % 100 95.51 94.15 94.054 91.157

Rougher LIMS Cleaner1 LIMS Cleaner2 LIMS Cleaner3 LIMS
ّFeed I: 2500 Guass I: 1450 Guass I: 1250 Guass I: 1100 Guass Final Cons

6.83 5.83 5.27 5.17
12.4 15.2 19.51 21.2
35.1 12.37 2.462 2.71
4.49 1.354 0.097 2.9

Tail Tail Tail Tail

Figure 1. Distributions of sulfur and iron in the Hamadan iron concentration plant (A representative sample was 
collected from the final magnetite concentrate, as shown by Star.(

Table 1. The results obtained from magnetic separation using Davis Tube

Fe loss 
(%) 

Reduction of Sulfur 
(%) 

Rate of concentrarion 
(C/F),% 

Fe 
(%) 

S 
(%) 

d80 
(µm) 

Magnetic Intensity 
(Guase) No. 

1.76 18.80 95.01 68.18 1.94 90 500 1 
1.02 17.31 95.77 68.15 1.96 90 750 2 
1.00 16.86 95.80 68.14 1.97 90 1100 3 
6.36 32.7 89.87 68.70 1.70 43 500 4 
5.24 29.68 91.21 68.50 1.75 43 750 5 
4.29 26.73 92.40 68.30 1.80 43 1100 6 
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impossible using magnetic separation method. 
Further investigations were made by flotation method to decrease sulfur level in the magnetite 

concentrate. İt was found that by decreasing pH from 8 to 6, removing of sulfur improved significantly 
(Figure 2(. In addition, using a mixture of MIBC and A65 frothers resulted in more sulfur reduction. Using 
an statistically desing analysis it was found that more than 98% of sulfur can be removed successfully  by 
using 1100 g/t of PAX (Potassium Amyl Xanthate(, 200 of  g/t copper sulfate, 200of g/t sodium silicate and 
adjusting solid percent at 45% and pH=6. 

CONCLUSION
From current study it can be concluded that sulfur in Hamadan magnetite concentrate can not be 

removed fairly using magnetic separation. In contrast, by employing flotaion approach sulfur in the form of 
pyrrhotite is sucessully decreased to desired level and still to lower than that, resulting in decreasing sulfur 
from 2.3% in flotaion feed to 0.04%in magnetite concentrate.   
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