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چكیده

در این مطالعه به روش انتخاب ابعاد بهینه برای مدلسازی بلوکی و نقش ابعاد بلوک در تخمین ذخیره پرداخته و به این منظور از داده های 
معدن سرب و روی کوشک استفاده شده است. پایگاه داده با اطلاعات گمانه ها ساخته، کمپوزیت هایی با طول های 2 متری تهیه و با استفاده 
بهترین  برای شناخت پیوستگی ماده معدنی استفاده شد و  از واریوگرافی  نرمال شد. همچنین  نرمال توزیع داده ها  امتیاز  به روش  از تبدیل 
واریوگرام و بیضوی انیزوتروپی به دست آمد. برای ابعاد بلوکی مختلف روش شبیه سازی شرطی گوسی استفاده و در هر شبیه سازی 20 تحقق 
ایجاد و واریانس بین آن ها محاسبه شد. واریانس کمتر به منزله شباهت بیشتر تحقق هاست که ملاک انتخاب ابعاد بهینه قرار گرفت. به دلیل 
پیچیدگی در شكل و وجود حفاری های زیاد در بخش روباز و زیرزمینی و برای ساخت شكل ماده معدنی و تعیین مرز باطله از روش کریجینگ 
شاخص استفاده شد. با این روش ابعاد 7/5×10×10 متر برای معدن کوشک محاسبه شد. ابعاد بلوکی به دست آمده تطابق مناسبی با نسبت های 
انیزوتروپی داشته بنابراین بر این اساس ابعاد بهینه حاصل برای محاسبه ذخیره انتخاب شد. ذخیره محاسبه شده با ابعاد به دست آمده از روش 
شبیه سازی با عیار  حد مجموع سرب و روی 3 درصد حدود 39/12 میلیون تن برآورد شد که مطابقت خوبی با مقدار گزارش شده از پایگاه ملی 

داده های علوم زمین کشور دارد.
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1- مقدمه

به  مربوط  معدنی  کانسارهای  مدلسازی  از  مهمی  بخش 
معدنی  ذخیره   کالبد  آن  در خلال  که  است  بلوکی  مدلسازی 
و  بلوک ها  ابعاد  می شود.  تقسیم  متحدالشکلی  بلوک های  به 
شکل آن ها، در نتیجه محاسبات و طراحی های مهندسی تاثیر 
را  مطلوب  مدلسازی  یک  و صحت  دقت  و   دارد  انکارناپذیری 

تضمین می کند.
در  بلوک  ابعاد  انتخاب  مورد  در  زیادی  تحقیقاتی  پیشینه 
هوجبرتس2  و  جورنل1  دارد؛  وجود  معدنکاری  مراحل  تمامی 
اندازه  تقریبی،  راهنمای  یک  عنوان  به  که  دادند  پیشنهاد 
بلوک ها باید کمتر از فاصله داده ها و به عبارتی اندازه بلوک از 
1⁄3 تا 1⁄2 فاصله نمونه های حفاری باشد [1]. دیوید3 پیشنهاد 
داده است که حداقل ابعاد بلوکی نباید از 1⁄4 میانگین فاصله 
چامپیگنی5  و  آرمسترانگ4   .[2] باشد  کمتر  حفاری ها  بین 
نتیجه  و  دادند  قرار  بحث  مورد  را  کوچک  بلوک های  تخمین 
زمانی  انفرادی  بلوک های  از  معنی دار  تخمین های  که  گرفتند 
و  بلوک ها  ابعاد  از  واریوگرام  تاثیر  شعاع  که  می آید  دست  به 
رابطه  به  هالس6   .[3] باشد  بزرگتر  حفاری  شبکه های  فاصله 
بین ابعاد بلوکی، فاصله  نمونه برداری و مدل واریوگرام پرداخته 
است. او نتیجه گرفت زمانی که شعاع تاثیر واریوگرام ده برابر 
ابعاد بلوک ها است فاصله  نمونه برداری چهار برابر ابعاد بلوکی 
می شود [4]. فارلی7 و دیمیتراکوپولوس8 ذخایر قابل استحصال 
را  مختلف  بلوکی  ابعاد  در  شاخص  کریجینگ  از  استفاده  با 
تخمین زدند [5]. در مطالعه حکمت و همکاران رابطه  فاصله  
نمونه برداری و اندازه ی بلوکی و همچنین حساسیت روش های 
مختلف تخمین بر روی ابعاد بلوک و در نهایت انتخاب اندازه  
به حداقل رساندن میانگین خطای تخمین  برای  بلوک  بهینه 
بررسی شده است [6]. در مطالعه ای از حیاتی و همکاران، به 
اندازه  تعیین  برای  موثر  معیارهای  از  معرفی مجموعه جامعی 
از روش تصمیم گیری چند  با استفاده  بهینه بلوک های معدن 

معیاره VIKOR، پرداخته شده است [7].
برای  گوسی  شرطی  شبیه سازی  روش  از  مقاله،  این  در 
کوشک  روی  و  سرب  معدن  برای  بهینه  بلوکی  ابعاد  انتخاب 
یاد  روش   از  استفاده  با  مطالعه  این  در  است.  شده  استفاده 
ابعاد بلوک  شده و بر اساس طیف وسیعی از مدل های بلوکی، 
بهینه تعیین و ذخیره معدن تخمین زده شد. همه تخمین ها 
از  تلفیقی  با  مقاله،  این  در  شده  انجام  شبیه سازی های   و 
نرم افزارهای Surpac ،Wingslib و SGeMS تولید شده است.

2- معرفی منطقه مورد مطالعه

2-1- معرفی معدن سرب و روی کوشک

معدن سرب و روي کوشک در فاصله 160 کیلومتري جنوب 
شرقی استان یزد و 45 کیلومتري شمال شرقی شهرستان بافق، 
در عرض جغرافیایي 31 درجه و 40 دقیقه و طول جغرافیایي 
55 درجه و 45 دقیقه در حاشیه کویر لوت واقع و راه ارتباطي 
آن جاده آسفالته یزد ـ بافق ـ بهاباد است. معدن کوشک در 
بلوک پشت بادام و در مرکز حوضه رسوبي ـ آتشفشاني بافق 
قرار گرفته که حدود 700 کیلومتر مربع وسعت دارد و از نظر 

ساختماني ناحیه اي بسیار چین خورده و گسله است. 
و کم عیار  پرعیار  زون  دو  معدن کوشک،  در  معدنی  ماده 
انجام گرفته است.  از بخش پرعیار استخراج  تاکنون  دارد که 
ضخامت زون پرعیار بین 3 تا 20 متر متغیر است. عیار متوسط 
مجموع سرب و روی حدود 20 درصد است که 14 تا 16 درصد 
سرب دارد. البته این زون در ویژگی های کوشک با این تیپ 
به عمل آمده کانسار  نتیجه گیری  از ذخایر مطابقت دارد. در 
)همزمان  همزاد  استراتیفرم،  کانسار،  کوشک  روی  و  سرب 
فرآیندهای  حاصل  دیاژنژ(،  اولیه  مراحل  تا  رسوبگذاری  با 
آتشفشانی زیردریایی ـ رسوبی از نوع ذخایر اکسالاتیو دور از 
منبع و از نظر جایگاه تکتونیکی در ارتباط با مراحل پیشرفته 

ریفت های قاره ای است [8].
بر اساس پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور، رقم ذخیره 
قطعی 29970000 تن با عیار متوسط 14 درصد سرب و روی 

گزارش شده است.

3- مطالعات آماری

و  پایه  آماری  مطالعات  عددی،  بررسی های  در  گام  اولین 
بررسی  است.  داده ها  به  مربوط  آماری  خصوصیات  استخراج 
این  نمایانگر   1 شکل  در  کوشک  روی  و  سرب  معدن  آماری 
است که داده ها از توزیع غیرنرمال تبعیت می کنند و داده های 
به  دست آمده از آنالیز مجموع سرب و روی نمونه های مغزه، 

میانگین تقریبی 8/78 درصد دارند.
تبدیل  استاندارد  نرمال  به  داده ها  توزیع  بعد  مرحله  در 
شد )شکل 2(. به هر یک از داده های اولیه، یک امتیاز نرمال 
تبدیل  با  را  نرمال  امتیازهای  اختصاص داده شد، که می توان 

برگشتی به مقدار توزیع اولیه تبدیل کرد.
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4- مدلسازی واریوگرام

براي  که  است  زمین آماري  ابزار هاي  از  یکي  واریوگرام 
تشریح ارتباط فضایي، مدلسازي همبستگي و تجزیه و تحلیل 
به  کار مي رود [9]. در واقع واریوگرام،  ساختار فضایي داده ها 
میانـگین مربعات تفاضل دو مقـدار را به   عنـوان تابعي از فاصله 
h بین آنها، بیان مي کند، بنابراین چنین واریانسي ممکن است 
یک  مقدار  تاثیرپذیري  یا  و  تاثیرگذاري  نمایش  براي  معیاري 

نمونه روي مقادیر مجاور خود باشد. 

که در آن:
γ(h) : سمیواریوگرام10 

2γ(h) : واریوگرام
n : تعداد جفت نقاطی است که به فاصله h از یکدیگر قرار 

دارند و در محاسبه واریوگرام شرکت می کنند.
xi : عیار در نقطه iام

xi+h : عیار در نقطه ای به فاصله h از نقطه iام است. 

با محاسبه مقدار واریوگرام به ازای hهای مختلف، می توان 
نمودار γ(h) بر حسب h را رسم کرد [11].

4-1- مدلسازي نا همسانگردي با استفاده از واریوگرام جهتی

ترسیم واریوگرام های جهتی یا نقشه واریوگرام ابزار مناسبی 
براي شناخت ناهمسانگردي در یک محیط محسوب می شود. 
با طول سه محور  بعدي  ناهمسانگردي در حالت سه  بیضوي 
آن و سه زاویه که یکي زاویه محور بزرگ آن نسبت به  شمال 
زاویه  سوم،  زاویه  و  افق  به   نسبت  محور  این  زاویه  دیگري  و 
مي شود.  مشخص  است،  اصلی  محور  حول  بیضوی  چرخش 
داده هاي  بعدی  سه  واریوگرافی  ناهمسانگردي،  تعیین  برای 
انجام )شکل  و روی در جهات مختلف  کامپوزیت شده سرب 
سقف  تغییرات  و  تاثیر  شعاع  پیوستگی  اساس  بر  و   )5 تا   3
واریوگرام ها، جهات و ابعاد قطر بزرگ، میانی و کوچک بیضوی 
برای  مربوطه  زوایای  و  واریوگرام ها  همراه  به   ناهمسانگردی 

معدن کوشک تعیین شد )جدول 1(.
مرحله بعد از واریوگرافی، اعتبار سنجی از مدل ساخته شده 
صفر  به  باید  خطاها  چولگی  و  میانگین  حالت  این  در  است. 
درصد   95 توزیع   )X̅ + 2s )پوشش  گسترش  و  باشد  نزدیک 
شده  ارایه   2 در جدول  اعتبارسنجی  این  مقادیر   .[10] است 

است.

5- مدلسازی بلوکی و تخمین های زمین آماری

است،  کانسار  ویژگی های  به  وابسته  بلوکی  مدل  هندسه 
برنامه ریزی  الزامات  ناهمسانگردی،  زمین شناسی،  ویژگی های 
معدن مانند اندازه و نوع تجهیزات برای این عملیات استفاده 
در  مهم  تصمیمات  از  بلوک  و هندسه  اندازه  انتخاب  می شود. 

مدلسازی منابع به شمار می رود [11].

5-1- کریجینگ

خلاصه  طور  به  است.  زمین آماری  روش  یک   کریجینگ 
نااریب11دانست.  خطی  تخمین گر  بهترین  را  آن  می توان 
واریانس  کمترین  که  آن  ضمن  خطی  تخمین گر  این 

 

 

معدن  در  روی  و  سرب  هیستوگرام  و  آماری  پارامترهای   :1 شكل 
کوشک

معدن  روی  و  سرب  داده های  برای  نرمال9  امتیاز  تبدیل   :2 شكل 
سرب و روی کوشک

𝛾𝛾(ℎ) = 1
2𝑛𝑛∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖+ℎ)2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 )1(
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نیز،  را  تخمین ها  بودن  نااریب  می کند،  تنظیم  را  تخمین 
تضمین  باشند،  داشته  نرمال  توزیع  داده ها  اینکه  به   مشروط 
تخمین  مختلف  روش هاي  زمین آمار،  در   .[10] می کند 
کریجینگ وجود دارد که از آن میان، در بررسي حاضر روش 

کریجینگ معمولي به کار گرفته شده است.

5-2- کریجینگ معمولی

در روش کریجینگ معمولي مقدار میانگین مجهول است 
ولي مقدار آن مستقل از مختصات فرض مي شود، بنابراین براي 
یافتن میانگین، شرط نااریب بودن و یا عاري بودن از خطاي 
از  اعمال مي کنیم که میانگین بخشي  را طوري  سیستماتیک 

جواب مساله باشد. در این حالت مجموع اوزان کریجینگ برابر 
واحد است:

جمله  از  زمین آماري  تخمین هاي  برتري هاي  از  یکي 
کریجینگ نسبت به  دیگر تخمین گر ها، نمایش توزیع خطا در 
فضاي تخمین است که به  توزیع فضایي داده ها بستگي دارد و 
با استفاده از آن مي توان مناطقي را که کمبود اطلاعات دارند 

تعیین کرد [10].

نسبت محور بزرگ  معدن
میانی به محور  

نسبت محور بزرگ به 
کوچک محور  

 شعاع تاثیر
 )متر(

 آزیموت
 )درجه(

 شیب
 )درجه(

 پلانج
 )درجه(

-10 0 37/733 2/001 1/723 کوشک  0 

جدول 1: نمایش خصوصیات بعدی و جهتی بیضوی ناهمسانگردی

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 4: واریوگرام داده ها در جهت قطر میانی بیضوی ناهمسانگردی 
معدن کوشک با مدل برازش شده

شكل 5: واریوگرام داده ها در جهت قطر کوچک بیضوی ناهمسانگردی 
معدن کوشک با مدل برازش شده

 گسترش توزیع چولگی خطاها میانگین خطاها معدن
 69/00 0/0170- 0/0000 کوشک

جدول 2: خلاصه آماری خطاهای کریجینگ

 

 

 

 

شكل 3: واریوگرام داده ها در جهت قطر بزرگ بیضوی ناهمسانگردی 
معدن کوشک با مدل برازش شده

∑𝜆𝜆𝑖𝑖 = 1
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
)2(
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6- شبیه سازی زمین آماری

تخمین  خطای  مقدار  حداقل  کریجینگ  که  آنجا  از 
مقادیر  بنابراین  می کند،  تضمین  نرمال  داده های  برای  را 
تخمین هموارتر از نتایج حاصل از تخمین گرهای خطی دیگر 
بهترین  انتخاب  هدف،  اگر  که  است  معنی  بدین  این  است. 
باشد،  معدن  عددی  مدل  اساس  بر  معدن  استخراج  روش 
قسمتی  هموارشدگی،  دلیل  به  کریجینگ  از  حاصل  مقادیر 
ممکن  بنابراین  و  نمی دهد  نشان  را  کانسار  تغییرپذیری  از 
تخمین گر  داده های  این  اساس  بر  شده  پیشنهاد  طرح  است 
نتایج غیرمنتظره و نامناسبی را به همراه داشته باشد. در این 
شرایط می توان از روش شبیه سازی شرطی12 ذخیره به روش 

زمین آمار استفاده کرد [10].

6-1- شبیه سازی شرطی

روش  از  استفاده  با  معمول  طور  به  شرطی  شبیه سازی 
این  کارلو13،  مونت  نمونه گیری  رویکرد  با  همراه  کریجینگ 
حال  در  که  را  آماری  زمین  روش های  تا  دارد  را  پتانسیل 
شرطی  شبیه سازی  بخشد.  ارتقا  می شوند  استفاده  حاضر 
هر  که  می کند  تولید  عیار،  تخمین  برای  مشابه  تصاویری 
کدام از آنها بر اساس توزیع و تداوم فضایی طبیعی داده های 
بازتولید  توانایی  همچنین  شرطی  شبیه سازی  است.  ورودی 
در  برعکس،  که  دارد  را  نمونه ها  تغییرپذیری  از  سطحی 
شبیه سازی  می یابد.  کاهش  تغییرپذیری  این  روش ها،  دیگر 
و  بهینه  بلوکی  ابعاد  تعیین  برای  را  مفیدی  ابزارهای  شرطی 
می کند.  فراهم  ذخیره  یک  در  ذاتی14  هموارشدگی   درجه 
شبیه سازی ها در مقیاس کوچک در مناطق نماینده، این اجازه 
را می دهد تا با تغییر ساپورت ها15، یکی از روش های دقیق را 

به صورت محلی انتخاب کنیم. همچنین استفاده از یک روش 
شبیه سازی اجازه می دهد تا قدرت انتخاب و هموارشدگی ذاتی 

در یک مدل تخمین خورده را تعیین کنیم [13].
در  و  استفاده   SGeMS نرم افزار  از  شبیه سازی  روش  در 
آن طیف وسیعی از ابعاد بلوک، با هدف رسیدن به ابعاد بهینه 
در  بهینه  ابعاد  انتخاب  برای  مرحله  این  در  شد.  برده  کار  به 
 Z مقادیر Y و X با ثابت در نظر گرفتن پارامترهای ،Z جهت
از 2/5 تا 20 متر با فواصل 2/5 متری در نظر گرفته شدند؛ در 
نتیجه 64 مدل ایجاد و در روند شبیه سازی برای هر مدل 20 
تحقق در نظر گرفته شد. ملاک انتخاب ابعاد Z بهینه به حداقل 
رسیدن واریانس بین تحقق ها در هر بلوک است که به منزله 
شباهت بیشتر تحقق ها به یکدیگر است. روش شبیه سازی نیز 
روش شبیه سازی شرطی گوسی16 است. شبیه سازی بر اساس 
گرفته  انجام  قبل  مراحل  در  واریوگرافی  از  حاصل  داده های 
روی  و  سرب  عیار  مجموع  داده های  روی  شبیه سازی  است. 

انجام شده است.
بر اساس شکل 6 مقدار Z بهینه برای معدن کوشک 7/5 

متر است.
با ثابت در نظر گرفتن ابعاد Z بهینه مقادیر X و Y تغییر 
کرده و اعدادی از طیف 2/5 تا 20 متر با فواصل 2/5 متر انتخاب 
در  که هرکدام  است  مدلسازی 64 مدل  این  می شود. حاصل 
روند شبیه سازی 20 تحقق را شامل می شوند. همانند مراحل 
تحقق های  در  بلوک  هر  واریانس  بهینه،   Z انتخاب  برای  قبل 
بیست گانه محاسبه گردید و در نهایت از تمامی واریانس های 
محاسبه شده میانگین به دست آمد و ملاکی برای تعیین X و 
Y بهینه قرار گرفت. با توجه به شکل 7 ابعاد X و Y مقدار 10 

متر را به دست می آورند.
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7- تعیین مرز ماده معدنی و باطله

کریجینگ  تخمین  روش  از  کانسار  پیچیدگی  دلیل  به 
شاخص برای ایجاد شکل کانسار و تعیین مرزهای ماده معدنی 

استفاده می شود.

7-1- کریجینگ شاخص

در این روش کریجینگ، احتمال آن که عیار بلوک مورد 
زده  تخمین  باشد  مفروض  حد  عیار  از  کوچک تر   تخمین 
تخمین،  فرآیند  که  است  این  در  روش  این  امتیاز  می شود. 
کریجینگ  انجام  برای  است.  داده ها  توزیع  تابع  از  مستقل 
شاخص ابتدا لازم است عیار حدی در نظر گرفته شود )Zc( و 
سپس با استفاده از تابع دو ضابطه ای زیر داده ها تبدیل شوند:

 
که در آن:

ik : مقدار شاخص نمونه iام

Zc : عیار حد مفروض است. 

در این حالت مقدار تخمینی متغیر شاخص در هر نقطه به 
صورت زیر محاسبه می شود:

 

که در آن:
 λj و   xj مختصات  به  kام  نمونه  شاخص  مقدار   :  ik(xj)
که  است   xj به مختصات  نمونه  برای  کریجینگ شاخص  وزن 
شاخص  تخمین  مقدار  می کند.  شرکت   x0 نقطه  تخمین  در 

و  تغییر می کند  و حداکثر یک  بین حداقل صفر   ik(x0) یعنی
عیار  از  تخمین  مورد  بلوک  عیار  که  است  آن  احتمال  معرف 
حد کوچک تر باشد. دستگاه معادلات کریجینگ شاخص مانند 
که  تفاوت  این  با  است.  معمولی  کریجینگ  معادلات  دستگاه 
جای  به  شاخص  واریوگرام  مقادیر  از  شاخص  کریجینگ  در 

واریوگرام معمولی استفاده می شود.
اگر بلوک به اندازه کافی بزرگ باشد مقادیر احتمال تخمین 
اگر  بنابراین  داد،  نشان  نسبی  به صورت  را می توان  زده شده 
 Zc از x احتمال کوچک تر یا مساوی بودن عیار بلوک  fx(Zc)

باشد می توان رابطه زیر را نوشت:

بنابراین احتمال آن که عیار بلوک مورد نظر بزرگ تر از عیار 
حد Zc باشد، برابر است با:

با استفاده از نتایج کریجینگ شاخص می توان نقشه احتمال 
پیدایش مقادیر بزرگ تر یا مساوی یک عیار حد را رسم کرد. 
اگر این عیار حد منطبق بر عیار حد اقتصادی کانسار باشد، این 

نقشه همان مرز کانسنگ و باطله را نشان می دهد.

7-2- واریوگرافی شاخص

شکل  ایجاد  برای  شاخص  کریجینگ  تخمین  روش  در 
کانسار و تعیین مرزهای ماده معدنی نیاز به مدلسازی واریوگرام 
به روش شاخص است که در شکل های 8 تا 10 واریوگرام های 
ایجاد شده بر اساس عیار حد 2 درصد برای مجموع سرب و 

روی نشان داده شده است.
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در  شاخص  روش  به  شده  انجام  واریوگرافی  مشخصات 
مراحل  واریوگرافی،  مرحله  از  پس  است.  ارایه شده   3 جدول 

تخمین به روش کریجینگ شاخص انجام گرفت.
و 1  بین صفر  برای روش کریجینگ شاخص  بازه تخمین 
در  منفی  اعداد  ندارد،  داده ای  که  بخش هایی  برای  و  است 
نظر گرفته می شود که با حذف این اعداد شکل کانسار شامل 
در  که  می آید  دست  به  پرعیار  و  کم عیار  بخش های  احتمال 
شکل 11 ارایه شده است. در این شکل بخش های با شاخص 

صفر به احتمال 100 درصد ماده معدنی دارد.

8- ارزیابی ذخیره

پس از تعیین مرزهای کانسار، بر اساس ابعاد بهینه به دست 
آمده از روش شبیه سازی شرطی، مدل بلوکی کانسار کوشک 

ایجاد شد و تخمین با روش کریجینگ معمولی انجام گرفت. 
وزن  روی،  و  سرب  عیار  به  چگالی  وابستگی  به  توجه  با 
بلوک  هر  برای   7 فرمول  با   12 شکل  اساس  بر  مخصوص 

محاسبه شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 8: واریوگرام داده ها بر اساس کریجینگ شاخص در جهت قطر 
برازش  مدل  همراه  به  کوشک  معدن  ناهمسانگردی  بیضوی  بزرگ 

شده به ازای عیار حد 2 درصد سرب و روی

شكل 9: واریوگرام داده ها بر اساس کریجینگ شاخص در جهت قطر 
برازش  مدل  همراه  به  کوشک  معدن  ناهمسانگردی  بیضوی  میانی 

شده به ازای عیار حد 2 درصد سرب و روی

در جهت  کریجینگ شاخص  اساس  بر  داده ها  واریوگرام   :10 شكل 
مدل  همراه  به  کوشک  معدن  ناهمسانگردی  بیضوی  کوچک  قطر 

برازش شده به ازای عیار حد 2 درصد سرب و روی

نسبت محور بسرگ  معدن
میانی به محور  

نسبت محور بسرگ به 
کوچک محور  

 شعاع تاثیر
 )متر(

 آزیموت
 )درجه(

 شیب
 )درجه(

 پلانج
 )درجه(

56/2 1 کوشک  44/42  5/131  22-  64/7  

جدول 3: خصوصیات بعدی و جهتی بیضوی ناهمسانگردی معدن کوشک بر اساس واریوگرافی شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 11: مدل بلوکی معدن کوشک، رنگ آمیزی بر اساس احتمال 
وجود کانسنگ سرب و روی

         (     )        )7(
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با استفاده از وزن مخصوص هر بلوک و عیارهای محاسبه 
شده با روش مدلسازی کریجینگ معمولی، میزان کانسنگ بر 
اساس عیار حدهای مختلف محاسبه و نتایج در نمودار عیار-

تناژ شکل 13 ارایه شده است.

9- تقسیم بندی ذخیره

آماری  زمین  تخمین  مهم  قابلیت های  از  دیگر  یکی 
مقیاس  )در  تخمین  هر  برای  وابسته  خطای  میزان  محاسبه 
یک بلوک یا یک نقطه( است. از این رو می توان ملاکی برای 
چنین  داشت.  دست  در  زمین آماری  تخمین های  به  اعتماد 
توانایی این امکان را به دست می دهد تا ذخیره را بر اساس 
طبقه بندی  مختلف  به کلاس های  تخمین،  به  وابسته  خطای 
کرد. برای محاسبهخطايتخمینهریکازبلوکها از فرمول 

8 استفاده میشود:

که در آن:
Pb : خطای نسبی هر بلوک

δk : انحراف از معیار کریجینگ

t : ضریب مربوط به سطح اعتماد که برای سطح اعتماد 95 
درصد مقدار 2 در نظر گرفته می شود.
G : عیار متوسط هر بلوک است.

بر اساس خطای نسبی تخمین برای هر بلوک، ذخیره در 
کلاس های مختلف تقسیم بندی می شود. میانگین عیار و تناژ 

هر کلاس برای معدن کوشک در جدول 4 ارایه شده است. 

10- نتیجه گیری

− در روش شبیه سازی شرطی گوسی، با این ایده که هرچه 
بیشتری  شباهت  تحقق ها  باشد،  کمتر  تحقق ها  بین  واریانس 
این  از  بهینه  ابعاد  یافت.  بهینه دست  ابعاد  به  می توان  دارند، 
روش برای معدن کوشک 7/5×10×10متر محاسبه شده است. 
ابعاد به دست آمده از روش شبیه سازی شرطی گوسی تطابق 

مناسبی با نسبت های انیزوتروپی معدن کوشک دارد.
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Cut-Off (Pb+Zn%) 

Tonnage

Mean Grade

عیار 
خطای  کلاس تناژ متوسط

 نسبی
عیار 
 معدن حد

217/11  30600000 A  20 

3%  کوشک 
269/6  4600000 B 

20-
30 

803/5  3800000 C1 
60-
30 

 

       
     

میزان  حسب  بر  کوشک  معدن  کانسنگ  چگالی  توزیع   :12 شكل 
عیار سرب و روی

شكل 13: نمودار عیارحد- تناژ برای معدن کوشک

جدول 4: مشخصات کلاس های مختلف کانسار کوشک

)8(
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− با توجه به ابعاد بهینه به دست آمده از روش شبیه سازی 
گوسی، تخمین ذخیره انجام گرفت. بر اساس عیار حد مجموع 
سرب و روی 3 درصد، تناژ معدن کوشک 39/12 میلیون تن با 

متوسط عیار 10/01 درصد به دست آمده است.
− در مورد ذخیره کانسار کوشک برای مقایسه می توان از 
اطلاعات پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور که رقم ذخیره 
و  با عیار متوسط 14 درصد سرب  تن  میلیون  قطعی 29/97 
به  بهینه  ابعاد  اساس  بر  کرد.  استفاده  می دهد،  ارایه  را  روی 
 30/6 قطعی  ذخیره  گوسی  شبیه سازی  روش  از  آمده  دست 
با عیار متوسط 11/22 درصد محاسبه شده است  میلیون تن 

که مطابقت خوبی با مقدار گزارش شده دارد.
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Abstract: In this research, the optimum block size determination method and its influence on reserve 
estimation were investigated. For this purpose, the Kushk lead and zinc deposit data were used as case 
study. The database was built using borehole data and the composite samples were prepared with a 2m 
length. The data was transformed to Gaussian distribution by normal score transformation method. 
Variography was used for identification of variability and continuity of the ore, and the best variogram 
models and anisotropy ellipsoids were fitted. Due to ore complexity and density of boreholes in open 
pit and undergrounds, indicator kriging method was used for orebody modeling and ore-waste boundary 
determination. Considering different block size, the lead and zinc grade variability was modeled by 
sequential Gaussian simulation method. In each block size simulation, 20 realizations were determined and 
the variances between realizations were calculated. The lower variance is accordance with more similarity 
of realizations which was selected as a criterion of optimum block size determination. With this method, the 
optimum block size of Kushk deposit was determined as 10x10x7.5 m. The optimum block size is relatively 
accordance with the anisotropy ratio at the deposit, therefore it was chosen as suitable block size for reserve 
estimation of the deposit. By this optimum block size, and considering a 3% cut off grade for sum of lead 
and zinc, the reserve of the deposit was calculated about 39.12 million tons.

Keywords: Block model, Block size, Guassian conditional simulation, Indicator kriging.

INTRODUCTION
An important part of mineral ore deposit modeling is block modeling, in which the mineral body is 

subdivided into uniform blocks. The dimensions of the blocks and their shape have an undeniable impact 
on engineering calculations and designs and guarantee the accuracy of the modeling [1]. Recently, some 
researchers have done various studies on the optimum block size modeling in different ore deposits [2-5]. 
In this paper, the Gaussian conditional simulation method is used to select the optimal block dimensions 
for Kushk Lead & Zinc Mine. Using the above method, based on a wide range of block models, optimal 
block dimensions were determined and estimated for mineral reserve. All the estimations and simulations 
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are made using a combination of Wingslib, Surpac and SGeMS softwares.
Kushk Lead & Zinc Mine is located 45 kilometers northeast of Bafgh, on the edge of Lut Desert and it 

is structurally folded and faulted [6]. According to the National Geosciences Database, a definite reserve of 
29.97 million tons with an average grade of 14% lead and zinc has been reported for this deposit previously.

METHODS
Statistical studies on the Kushk Lead & Zinc Mine data indicate that the data follows an abnormal 

distribution. So at first stage, the data distribution should be transformed to standard Gaussian distribution. 
A variogram is one of the important geostatistical tool used to describe spatial continuity, correlation 
modeling, and analysis of spatial structure of data [7]. In order to determine anisotropy, three-dimensional 
variogram modeling of lead and zinc composite data was performed in different directions and based on 
the consistency of ranges and the variations of sills, the large, middle and small range variograms and 
spatial angles of the modeled ellipsoids were determined for the dataset. Conditional Gaussian simulation 
provides useful tool for determining optimal block dimensions in the reserve. SGeMS software was used 
for simulation with a wide range of block dimensions to achieve optimum dimension. At this stage, Z 
values from 2.5 to 20 m with 2.5 m intervals were considered to determine the optimal dimensions in the Z 
direction, with X and Y parameters being constant. As a result, 64 models were created. In the simulation 
process, 20 realizations were considered for each model. Then the optimal Z dimension was selected as 
criterion to minimize the variance between the realizations in each block, which is similar to the most 
realities. The Gaussian conditional simulation method is also used to find optimal dimension in X and Y 
directions. The simulation is based on the data obtained from the variogram on the Pb and Zn aggregate 
data. Based on Figure1 , the optimal Z value for the Kushk block size is 7.5 meters.

With constant Z dimension, the values of X and Y were changed, and they varied from 2.5 to 20 m 
with 2.5 m intervals for optimization. The results of this modeling were 64 models. As in the previous step 
(selecting the optimal Z), the variance between twenty realizations in each block was calculated. Finally, all 
the calculated variances were averaged and applied as the best criterion to determine the optimal X and Y 
dimensions. According to Figure 2, the optimal dimensions of X and Y were obtained 10 meters.

Due to the complexity of the deposit, indicator kriging estimation method was used to model the orebody 
figure and to determine the mineral boundaries. The method requires indicator variogram modeling to 
determine the continuity of the orebody boundary. This was done on the basis of 2% grade for the sum 
of lead and zinc. After the variography step, the estimation was performed by indicator kriging. After 
determining the boundaries of the ore deposit, based on the optimum block dimensions obtained from the 
conditional simulation, a block model of Kushk deposit was developed and the reserve was calculated by 
ordinary kriging method. Due to dependency of the density to the lead and zinc grade, the specific gravity 
was calculated based on the Formula 1 for each block.
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Figure 1. Trend of variances of realizations versus Z variations with constant values of X and Y for Kushk Lead & 
Zinc deposit
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Using the specific gravity of each block and the grades calculated by ordinary kriging modeling, the ore 
content was calculated based on various cut-offs. The results are presented in Figure 3 as grade-tonnage 
curves.

Based on the relative errors of the estimation for each block, the reserve is divided into different 
categories. The mean grade and tonnage of each class for the Kushk deposit is presented in Table 1.

CONCLUSIONS
- In the Gaussian conditional simulation method, the optimal block dimension can be obtained with 

the idea that the variance between realizations should be minimal, which shows the similarity of the 
most realizations. The optimum block dimensions of this method were calculated for the Kushk mine 
as 10×10×7.5 m. The dimensions obtained by the Gaussian conditional simulation method are in a good 
agreement with the anisotropic ratios of the Kushk mine.
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Lead & Zinc deposit

 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0.0443(𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑍𝑍𝑍𝑍) + 2.8143 (1)
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Figure 3. Grade-tonnage diagram for the Kushk deposit

Mean grade 
(Pb+Zn) (%) Tonnage Class Error Cut-off grade Deposit 

11.217 30,600,000 A ≤20 
3% Kushk 6.269 4,600,000 B 20-30 

5.803 3,800,000 C1 30-60 
10.01% 39,000,000 Sum 

 

Table 1. Characteristics of Different Reserve Categories of the Kushk deposit



13 دوره ششم، شماره 2، تابستان 1400

Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE)                                                                   

4

- According to the optimal dimensions obtained from the Gaussian simulation method, the reserve 
estimation was performed. According to the Pb+Zn cut off grade of 3%, the tonnage of Kushk deposit was 
estimated as 39.12 million tons with an average grade of 10.01%.
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