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چكیده

در مهم ترین مدل های ارایه شده برای فرآیند لیچینگ همزنی پیوسته، دو تابع توزیع زمان ماند و توزیع ابعاد ذرات به صورت مستقل از 
یكدیگر در نظر گرفته می شوند. در این تحقیق ضمن مطالعه ارتباط بین اندازه ذرات و زمان ماند آن ها در تانک همزنی، یک روش تجربی برای 
تعیین تابع توزیع زمان ماند بر اساس ترکیب دانه بندی خوراک ورودی به تانک همزنی ارایه شده است. رابطه بین اندازه متوسط یک بخش 
ابعادی از ذرات و زمان ماند آنها در تانک، به وسیله میانگین زمان ماند و پارامتر α )شیب نموداری که محور افقی آن زمان ماند بدون بعد و 
محور عمودی آن لگاریتم طبیعی نسبت غلظت جامد در خروجی رآکتور در زمان t به غلظت اولیه درون رآکتور است( به دست آمد. نتایج نشان 
داد که با افزایش اندازه ذرات از 38- میكرون تا دامنه 150-125+ میانگین زمان ماند از 59/1 دقیقه به 93 دقیقه افزایش و مقدار پارامتر α از 
0/95 به 0/30 کاهش پیدا می کند. همچنین  با استفاده از پارامتر α محاسبه شده برای هر بخش ابعادی، تابع توزیع زمان ماند برای خوراک هایی 
با توزیع ابعاد ذرات متفاوت تعیین شد. به علاوه، تاثیر تغییر پارامتر α بر روی نتایج حاصل از مدل لیچینگ جریان گسسته بررسی شد. نتایج 
نشان داد که با کاهش α از مقدار 1 به 0/7، میزان تبدیل )Conversion( یا به عبارتی بخش واکنش داده ذرات، از 0/71 به 0/78 افزایش می یابد.
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1- مقدمه

فرآیند لیچینگ1 در تانک های همزن دار پیوسته، به وسیله 
افزودن جریان پیوسته ای از ذرات جامد خرد شده در فاز پالپ2 
و دیگر واکنش دهنده های شیمیایی انجام می شود که طی آن 
ممکن است محصولاتی در فازهای جامد، مایع و یا هر دو طی 
مدل های  از  استفاده  با  شود[1].  تولید  ناهمگن  واکنش  یک 
غلظت  تبدیل3،  میزان  مبی توان  پیوسته،  تانک های  لیچینگ 
گونه های شیمیایی و یا نرخ واکنش را محاسبه کرد[4-2]. میزان 
تبدیل در حقیقت بخش واکنش داده از یک واکنش دهنده است 
که به گونه دیگری تبدیل شده است [1] و در خصوص ذراتی 
که در حال انحلال اند ممکن است معادل با بازیابی انحلال در 

نظر گرفته شود. 
رابطه 1، که  در  ارایه شده  در مدل جریان گسسته4 [3] 
است؛  پیوسته  تانک های  لیچینگ  مدل های  مهم ترین  از  یکی 
ورودی  عنوان  به  ذرات  ابعاد  توزیع  و  ماند  زمان  توزیع  تابع 
مدل مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که ذرات جامد وارد شده 
ابعاد ذرات است؛  به تانک هم اندازه نیست و دارای توزیعی از 
همچنین تمامی ذرات وارد شده به رآکتور در یک لحظه، به 
صورت همزمان از آن خارج نمی شوند و مدت اقامت آن ها درون 
رآکتور متفاوت است و توزیعی از زمان را از خود نشان می دهد. 
مختلف  واحدهای  در  ماند  زمان  توزیع  تابع  کردن  مشخص 
بزرگ مقیاس سازی  و  بهبود  در طراحی،  مرحله  اولین  پیوسته 

بسیاری از فرآیندهای تولیدی در مهندسی فرآیند است[5].

که در آن:
: تابع چگالی توزیع ابعاد ذرات ( )f L

: تابع چگالی توزیع زمان ماند ذرات ( )E t
: میزان تبدیل در حالت غیرپیوسته ( , )BX L t

1: بخشی از ذرات واکنش نداده در حالت پیوسته  BX−
است.

تابع چگالی توزیع زمان ذرات در رابطه 2 نشان داده شده 
V τ(، از تقسیم حجم ) است که در آن متوسط زمان ماند )

( به دست  argdisch eQ ( بر نرخ دبی حجمی خروجی از تانک )
می آید )رابطه 3( [6]. 

τبه دست آمده از معادله 3 در معادله 2 جایگذاری  مقدار
می شود و سپس معادله 2 در مدل لیچینگ )معادله 1( قرار 

داده شده و حل می شود. 
با  می توان  نیز  را   ، ( )f L ذرات، ابعاد  توزیع  چگالی  تابع 

مدل هایی مانند روزین–راملر نشان داد )رابطه 4([6] : 

که در آن:
m : پارامتر توزیع

L* : اندازه نرمال شده که 63/21% ذرات از آن عبور کرده 
است.

L : اندازه ذره که در دامنه }∞،0{ قرار دارد.
مدل دیگر ارایه شده برای تانک های پیوسته لیچینگ مدل 

موازنه جمعیتی5 است که از رابطه 5 محاسبه می شود[2]. 

که در آن:
دامنه  با  حجم  واحد  در  ذرات  تعداد   :  dldLLln ),(  

ابعادی l تا l+dl است که ابعاد اولیه L تا L+dL را دارند.
هسته  مدل  از  که  ذرات  شدن  کوچک  نرخ   :  ),( LlR

کوچک شونده به دست می آید.
در این معادله نیز تنها از متوسط زمان ماند استفاده شده 
رابطه 3 تعیین می شود و همانند مدل  از  است که مقدار آن 
جریان گسسته تاثیر توزیع ابعاد ذرات بر توزیع زمان ماند در 

نظر گرفته نمی شود. 
حقیقت  در   τ برای   3 معادله  از  آمده  دست  به  مقدار 
میانگین زمان ماند فاز مایع را نشان می دهد و فرض برابر بودن 
توزیع زمان ماند فاز مایع و جامد در مدل های لیچینگ همواره 
توزیع  که  داده اند  نشان  محققان  از  برخی  است؛  بوده  برقرار 
دانه بندی ذرات بر روی زمان ماند آنها در تانک تاثیرگذار است. 
با این وجود، تاکنون مطالعه سیستماتیکی بر روی این موضوع 
در حوزه فرآیند لیچینگ انجام نشده است. کراندول و همکاران 
ماند در  توزیع زمان  نظر گرفتن  نحوه در  ای،  مقاله  [7] طی 
مدل موازنه جمعیتی را توضیح داده اند. آن ها معتقدند که چون 
رآکتور  خروجی  در  ذرات  ابعاد  توزیع  پیش بینی  به  قادر  مدل  این 

 
0 0

1 [1 ( , )] ( ) ( )B BX X L t f L E t dLdt
 

   
 

 1( ) exp tE t
 
       
   

 

 
discahrge

V
Q

  

 ** 1 ( / )

*
( / )( )

mm L Lm L L ef L
L

 

 

 )],(),([1)],(),([ LlnLln
dl

LlnLlRd
f 


 

)1(

)5(

)3(

)2(

)4(



115 دوره هفتم، شماره 1، بهار 1401

                                                                   نشریه مهندسی منابع معدنی                                  بررسی ارتباط بین توزیع زمان ماند و توزیع ابعادی ذرات جامد در مدلسازی ...                                                                                                                          

لیچینگ است؛ پس ذاتا توزیع زمان ماند ذرات در نظر گرفته شده 
است. با این حال هنوز رابطه توزیع زمان ماند ذرات با توزیع ابعادی 

خوراک مشخص نیست. 
مطالعات اولدوشو6 نشان داد که وقتی جریان پالپ، شامل 
ذرات با توزیعی از ابعاد مختلف به صورت پیوسته به یک تانک 
همزنی وارد می شود، توزیع ابعادی ذرات موجود در داخل تانک 
عبارت  به  است[8].  متفاوت  خوراک  ذرات  ابعادی  توزیع  با 
دیگر، به دلیل متفاوت بودن زمان ماند ذرات با ابعاد مختلف، 

با گذشت زمان، توزیع ابعاد ذرات داخل تانک تغییر می کند.
رابطه بین توزیع ابعادی ذرات و زمان ماند آن ها در داخل 
رآکتور در سایر علوم نیز حایز اهمیت و مورد مطالعه قرار گرفته 
توزیع  بین  رابطه   [9] مارتین7  و  کواتا  مثال  عنوان  به  است. 
با  هوا8  پیوسته  فاز  با  رآکتورهایی  خروجی  در  ذرات  ابعادی 
زمان ماند ذرات را بررسی کردند. نتایج آن ها نشان داد که بین 
جمعیت ذرات با ابعاد مختلف در خروجی رآکتور و زمان ماند 
داخل  در  ذرات  تراکمی  رشد  زیرا  دارد،  وجود  رابطه ای  آن ها 
نیز  ذرات  قطر  و  یافته  افزایش  ماند  زمان  افزایش  با  رآکتور 

بیشتر می شود.
در  پودری  ذرات  رفتار   [10] همکاران  و  دول9  همچنین 
با استفاده از دستگاه های چرخشی-فشاری  فرآیند تولید دارو 
را بررسی کردند. نتایج آن ها نشان داد که تاثیر توزیع ابعادی 
ذرات پودر در ورودی رآکتور بر روی توزیع زمان ماند نسبتا کم 
است؛ با این حال بر روی نحوه توزیع ذرات در داخل رآکتور 
تاثیر می گذارد به طوری که ذرات درشت تر در بالای رآکتور و 

ذرات ریزتر در پایین رآکتور تجمع می یابند. 
مورفی10 ارتباط بین ابعاد ذرات ورودی به تانک لیچینگ 
و زمان ماند را بررسی کرد و توانست رابطه ای بین ابعاد ذرات 
و زمان ماند ارایه دهد. با این حال در این تحقیق تاثیر توزیع 
ابعادی ذرات ورودی بر توزیع زمان ماند داخل رآکتور بررسی 
نشده است. به علاوه امکان پیش بینی توزیع زمان ماند با تغییر 

توزیع ابعادی ورودی مطالعه نشده است[11].
دانه بندی  توزیع  معدنی  مواد  لیچینگ  فرآیندهای  در 
خوراک ورودی به تانک لیچینگ یکی از مهم ترین متغیرهای 
فرآیند است. در این مقاله ضمن بررسی رابطه بین توزیع ابعاد 
ذرات ورودی با توزیع زمان ماند، رابطه ای برای پیش بینی توزیع 
می شود.  ارایه  ورودی  خوراک  دانه بندی  اساس  بر  ماند  زمان 
همچنین در این تحقیق به تاثیر رابطه به دست آمده در نتایج 
مدل  جریان گسسته که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است، 

پرداخته می شود.  

2- مواد و روش ها

در این تحقیق از پودر روی صنعتی با خلوص 99/98 درصد 
و D80  برابر با 150 میکرون به عنوان ردیاب استفاده شد. 

فولاد ضدزنگ 316  از جنس  تانک  آزمایش ها درون یک 
با حجم 100 لیتر و با نسبت طول به قطر یکسان انجام شد. 
این تانک دارای بافل و پره همزنی مدل A315 است. همزن به 
وسیله یک موتور 0/75 کیلووات با سرعت 200 دور در دقیقه به 
گردش در آمد. شکل 1 تصویر این تانک را نشان می دهد. برای 
تصویر  شد.  استفاده  پریستالتیک11  پمپ  یک  از  خوراک دهی 
طرح واره کل سیستم در شکل 2 نشان داده شده است. برای 
بررسی رفتار هیدرودینامیک ذرات درون رآکتور، روش تخلیه با 
شستشوی تدریجی12 که در بسیاری از مراجع ذکر شده به کار 
بسیاری  فاکتورهای  تاثیر  این روش  در  گرفته شد [11-13]. 
با  تحقیق  این  در  ولی  بررسی می شود  ماند  زمان  توزیع  روی 
ابعاد ذرات  توجه به اینکه تابع توزیع زمان ماند و تابع توزیع 
به عنوان ورودی های مدل لیچینگ هستند؛ ارتباط بین این دو 

تابع مد نظر است و به همین موضوع پرداخته می شود.

 

 
 
 
 

شكل1: تصویر تانک همزنی از نمای بالا به حجم 100 لیتر و نسبت 
طول به قطر یكسان
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با استفاده  با دبی 1/5 لیتر بر دقیقه  در این سیستم آب 
تا زمان  این مخزن خوراک دهی شد  به  پریستالتیک  از پمپ 
متوسط نظری حدود 67 دقیقه که با تقسیم حجم مخزن بر 
دبی به دست می آید و زمان مناسبی برای برخی از فرآیندهای 
آب  خوراک  جریان  اینکه  از  بعد  شود.  تامین  است  لیچینگ 
صورت  به  و  شده  برقرار  تانک  به  محیط  دمای  با  لوله کشی 
از ردیاب به صورت لحظه ای  پایا درآمد، مقدار یک کیلوگرم 
از  زمانی مشخص  فواصل  در  و  تزریق  تانک  ورودی  به محل 
به  اندازه گیری شد.  آن  غلظت  و  نمونه برداری  تانک  خروجی 
طور کلی ردیاب های مختلفی اعم از رنگ ها، یون ها، اسیدها، 
بازها و نظایر آن ممکن است به عنوان ردیاب استفاده شوند 
[14] و در اینجا با توجه به اینکه توزیع زمان ماند ذرات جامد 
مد نظر است از ردیاب پودر روی استفاده شده است؛ چراکه 
 99/98( بالایی  ندارد، خلوص  واکنشی  pH خنثی  با  آب  در 
سرندی  مختلف  طبقات  در  آن  توزیع  میزان  و  دارد  درصد( 
یکنواخت تر است؛ همچنین برای تهیه نمونه از هر فراکسیون 
مناسب است و کاربرد فراوانی در صنعت لیچینگ )کانی های 

حاوی روی( دارد.
از طریق  تجربی  ماند  زمان  نمودار  ردیاب،  آزمایش  برای 

رابطه 6 به دست آمد[1]:

که در آن:
خروجی  در  )دقیقه(   t زمان  در  ردیاب  غلظت   : exptC

رآکتور است. 
همچنین میانگین زمان ماند تجربی )دقیقه( نیز از معادله 

7 به دست آمد: 

ابعاد  تاثیر  بررسی  برای  آزمایش  دسته   3 تحقیق  این  در 
ذرات در میزان زمان ماند انجام شد. برای این کار نمونه اولیه 
ابعاد چشمه 38، 45،  با  آزمایشگاهی  از سرندهای  استفاده  با 
53، 75، 90، 106، 125و 150 میکرون تجزیه سرندی شد و 
طبقات مختلف سرندی به دست آمد. با استفاده از نمونه های 
مربوط به طبقات مختلف سرندی و نمونه اولیه، آزمایش ردیاب 
تانک  به  اولیه  نمونه  آزمایش ها،  از  دوم  دسته  در  شد.  انجام 
خوراک دهی و خروجی  رآکتور در ساعت های اول، دوم و سوم 
به صورت جداگانه جمع آوری و دانه بندی شد. در دسته سوم 
از آزمایش ها سه طبقه  سرندی متفاوت با نسبت های مختلف 
با یکدیگر ترکیب شدند و آزمایش ردیاب روی آن ها انجام شد. 

نسبت های مربوطه در جدول 1 ارایه شده است. 
برای تحلیل نتایج و بررسی تاثیر ابعاد روی زمان ماند ذرات 
درون رآکتور، میانگین زمان ماند دسته اول و سوم از آزمایش ها 
با استفاده از رابطه 7 به دست آمد و مورد مقایسه قرار گرفت. 
توزیع زمان  برای  لیچینگ  اینکه در مدل های  به  توجه  با 
ماند از معادلات 2 و 3 استفاده می شود و این معادلات مربوط 
به فاز مایع اند؛ نیاز است تا ارتباطی برای نشان دادن اثر ذرات 
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+ 501-521فراکسیون  وزن
 )گرم(

 + 51-00فراکسیون وزن
 )گرم(

+ 53-15وزن فراکسیون 
 )گرم(

ها اندازه وزنی حد وسط فراکسیون
 )میکرون(

200 200 000 21/52=5Dp 
200 000 200 1/35=2Dp 
000 200 200 51/30=5Dp 

شكل2: طرح واره سیستم اندازه گیری توزیع زمان ماند شامل تانک 
خوراک دهی، پمپ پریستالتیک و مخزن همزنی

جدول1: ابعاد ذرات و نسبت اختلاط آن ها برای دسته سوم از آزمایش ها )مقادیر Dp از متوسط وزنی حد وسط طبقه سرندی مربوطه به 
دست آمده است.(

)6(

)7(
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جامد تعریف شود و توزیع زمان ماند ذرات جامد در معادلات 
لیچینگ قرار داده شوند. برای این کار معادله موازنه جرم جامد 

ردیاب برای شکل 2 طبق رابطه 8 نوشته می شود:

که در آن:
M : جرم ردیاب موجود در رآکتور )گرم(

Qin و Qout : به ترتیب دبی ورودی و خروجی از رآکتور )لیتر 

در دقیقه(
رآکتور  از  و خروجی  ورودی  غلظت جامد   :  Coutexp و   Cinexp

)گرم بر لیتر(
Cmexp : غلظت میانگین جامد درون رآکتور است )گرم بر لیتر( 

است.
در معادله 9 در رآکتورهای ایده آل اختلاط کامل، غلظت 
خروجی از رآکتور با غلظت درون رآکتور برابر است و در اینجا 
α طبق معادله  برای ذرات جامد این ارتباط به وسیله پارامتر
رآکتور  در خروجی  غلظت  دیگر  عبارت  به  می شود.  بیان   10
دقیقا با غلظت درون رآکتور برابر نیست و با یک نسبتی با آن 

ارتباط دارد. 

با قرار دادن معادله 10 در معادله 9 و ساده کردن، معادله 
11 به دست می آید:

با انتگرال گیری از معادله 11  در دامنه غلظت C0 )غلظت 
حالت  در  ردیاب  )غلظت   Cout تا  رآکتور(  در  ردیاب  اولیه 

پیوسته( و دامنه زمانی صفر تا t، معادله 12 به دست می آید:

در اینجا چنانچه نموداری رسم شود که محور عمودی آن 

α با  t باشد مقدار پارامتر
τ

 و محور افقی آن 
0

outCLn
C

 
 
 

برازش کردن معادله درجه اول به داده ها به دست می آید. 
و  توزیع  تخمین  در   α پارامتر از  کردن  استفاده  برای 

میانگین زمان ماند ذرات جامد، معادله 12 ساده سازی می شود 
تا معادله 13 حاصل شود:

τ )میانگین زمان ماند فاز مایع( از  در معادله 13 مقدار 
 ،α پارامتر و  آن  از  استفاده  با  که  می آید  به دست   3 معادله 
غلظت جامد در زمان t به دست می آید. به عبارت دیگر چنانچه 
α نیز موجود  دبی ورودی و حجم رآکتور موجود باشد و مقدار
باشد می توان با استفاده از معادله 13 غلظت جامد را در زمان 
t محاسبه کرد و آن ها را در معادلات 6 و 7 قرار داد تا توزیع 
محاسبه  جامد  ذرات  ماند  زمان  میانگین  و  جامد  ماند  زمان 
شوند. برای اهداف مدلسازی می توان میانگین زمان ماند جامد 
جدید به دست آمده را در معادله 2 قرار داد و آن را در معادلات 

لیچینگ )مانند معادله 1( استفاده کرد.
در حالتی که ذرات بلافاصله بعد از ورود به رآکتور کاملا 
 α پخش شده  و حالت اختلاط به شرایط ایده آل نزدیک است، 
برابر با یک خواهد بود و با انحراف هرچه بیشتر حالت اختلاط 
α هرچه بیشتر از یک فاصله خواهد گرفت و  از حالت ایده آل،

کمتر خواهد شد.
توزیع  با  خوراک  یک  ماند  زمان  توزیع  پیش بینی  برای 
مختلف از ابعاد، بر حسب درصد وزنی هر طبقه سرندی، از مقدار

α به کل خوراک نسبت  α متوسط وزنی گرفته شد و یک
α طبقات سرندی ثابت  (. به عبارت دیگر مقدار mα داده شد )
 α است ولی با تغییر درصد وزنی هر طبقه در خوراک، مقدار 

کل خوراک تغییر می کند.

که در آن:
  i مربوط به طبقه : iα

im : درصد وزنی جامد باقی مانده روی سرند 
n : تعداد طبقات سرندی است.

3- نتایج و بحث

3-1- تاثیر طبقات مختلف ابعادی در نمودار توزیع زمان ماند

نتایج سری اول از آزمایش ها یعنی تاثیر ابعاد ذرات در زمان 
ماند آن ها در شکل 3 نشان داده شده است.
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متوسط زمان ماند که از معادله 7 به دست آمده است برای 
طبقات ابعادی مختلف نشان داده شده در شکل 3، در جدول 
2 ارایه شده است. شکل3 و جدول 2 نشان می دهد که ذرات با 
ابعاد مختلف زمان یکسانی را درون رآکتور سپری نمی کنند و 
ذرات کوچکتر رآکتور را زودتر از ذرات بزرگتر ترک می کنند که 
به کاهش متوسط زمان ماند ذرات درون رآکتور منجر می شود. 
از  است.  توسط مورفی [11] هم گزارش شده  رفتاری  چنین 
بالاتر  نمودار ذرات درشت تر  به  مربوط  انتهایی  طرفی قسمت 
گیرافتادن  نشان دهنده  است  ممکن  که  است  ریزتر  ذرات  از 
ذرات درشت تر در قسمت زیر همزن و خروج تدریجی آن ها از 
این قسمت باشد که به معنای تشکیل زون مرده برای ذرات 
درشت تر است. شکل 4 وجود زون مرده در یک تانک رآکتور 
را به صورت یک دنباله دراز از نمودار توزیع زمان ماند نشان 

می دهد.
به  مربوط  ماند  زمان  متوسط  که  نشان می دهد  جدول 2 
نمونه اولیه 74 دقیقه است و این زمان از متوسط زمان ماند 
نظری که از تقسیم حجم بر دبی به دست می آید )حدودا 67 
می دهد.  نشان  را  اختلاف  درصد   10 که  است  بیشتر  دقیقه( 

اعمال   )1 )رابطه  لیچینگ  مدل های  در  اختلاف  این  چنانچه 
شود؛ نتایج متفاوتی به دست خواهد آمد و با درشت تر شدن 
زمان  میانگین  در خصوص  می شود.  بیشتر  اختلاف  این  ابعاد 

ماند تخمینی در ادامه توضیح داده خواهد شد. 

3-2- تاثیر زمان روی دانه بندی ذرات خروجی

برای بررسی بیشتر تاثیر ابعاد ذرات، نمونه اولیه به رآکتور 
تزریق و خروجی رآکتور در ساعت های اول، دوم و سوم پس از 
تزریق به صورت جداگونه جمع آوری شد. نمونه های جمع آوری 
شده   داده  نشان   5 در شکل  نتایج  که  شدند  دانه بندی  شده، 
است. این شکل نشان می دهد که ذرات درشت تر دیرتر از ذرات 
در ساعت  که  ذراتی   D80 و  رآکتور خارج شده اند  از  کوچکتر 

سوم جمع آوری شدند؛ درشت تر از ساعت های قبلی است.

3-3- تاثیر ترکیب طبقات مختلف سرندی روی توزیع زمان 
ماند

برای شباهت بیشتر آزمایش ها با شرایط صنعتی، 3 طبقه 
مختلف از ذرات پودر روی با نسبت های مختلف که در جدول 

 

 

  

 

 

 

شكل4: تشخیص زون مرده از روی نمودار توزیع زمان ماند ]15[شكل3: تاثیر اندازه ذرات طبقات مختلف در توزیع زمان ماند

میانگین زمان ماند 
 تخمینی )دقیقه(

میانگین زمان ماند 
 دامنه ابعادی تجربی )دقیقه(

85/36 85/1 65-  
27/63 21/23 86-65+  
28/55 27/36 28-86+  
55/71 58/53 53-28+  
58/87 56/26 133-53+  
55/62 55/55 178-133+  
57/73 57/56 183-178+  
نمونه اولیه  27/33 27/83

 )مخلوط طبقات(

جدول2: متوسط زمان ماند برای طبقات مختلف ابعادی
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1 ارایه شده  است، با یکدیگر مخلوط شده و مورد آزمایش قرار 
گرفتند. نسبت وزنی طبقات و فاصله طبقاتی آن ها به گونه ای 
نتیجه  گردد.  کمینه  احتمالی  اثر خطاهای  تا  انتخاب شده اند 

آزمایش ها در شکل 6 نشان داده شده است.
می توان  را   6 منحنی های شکل  برای  ماند  زمان  میانگین 
در جدول 3 مشاهده کرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد 
در خوراکی با مخلوطی از ذرات مختلف، چنانچه نسبت ذرات 
بیشتر می شود.  نیز  ماند  زمان  میانگین  بیشتر شود،  درشت تر 
همچنین شکل 6 نشان می دهد که با افزایش ذرات درشت تر، 
به دلیل تمایل ذرات  امر  این  نوسانات داده ها بیشتر می شود. 
درشت تر به ته نشینی است که منجر می شود محیط از حالت 
اختلاط کامل فاصله بگیرد و اختلاف غلظت در نقاط مختلف 

تانک رآکتور ایجاد شود.

3-4- تخمین توزیع زمان ماند از روی توزیع ابعاد ذرات

طبقات  مخلوط  برای  شده،  انجام  مطالعات  در  تاکنون 
می کند  تغییر  خوراک  دانه بندی  که  شرایطی  و  سرندی 
پیشنهادی جهت محاسبه تغییرات ایجاد شده در نمودار توزیع 
α با استفاده  زمان ماند ارایه نشده است. در این تحقیق میزان 

 و محور 
0

outCLn
C

 
 
 

از شیب نموداری که محور عمودی آن  

t است، برای طبقات مختلف سرندی به دست آمده 
τ

افقی آن 

 α مقدار  8 شکل  در  است.  شده  داده  نشان   7 شکل  در  که 
شده  داده  نشان  طبقه  آن  اندازه  بر حسب  سرندی  طبقه  هر 
این  با  می شود.  برازش  بدان  دوم  درجه  معادله  یک  که  است 
به دست آورد. چنانچه  را  از ذرات  ابعادی  α هر  کار می توان
شود،  رآکتور  وارد  سرندی  طبقات  از  مخلوطی  با  خوراکی 
α خوراک را از روی میانگین وزنی گرفتن بر حسب  می توان

درصد وزنی هر طبقه مطابق با معادله 14 به دست آورد.
در شکل 7 شیب خط برازش شده به داده های خوراک یا 
همان نمونه اولیه مقدار 0/54 به دست آمده است. با استفاده از 
α هر طبقه سرندی نیز در  معادله برازش شده شکل 8، مقدار

جدول 4 ارایه شده است. 
مطابق با جدول 4 چنانچه اندازه حد وسط هر طبقه سرندی 
α تخمینی هر  در معادله برازش شده به شکل 8، قرار داده و
طبقه به دست آورده شود و سپس با استفاده از معادله 14 و وزن 
آورده شود مقدار  به دست  α میانگین  نسبی هر طبقه مقدار
0/60 برای نمونه اولیه تخمین زده خواهد شد که 11 درصد خطا 
را نشان می دهد. امکان دارد این خطا مربوط به اندازه متوسط 
گرفته شده  نظر  در  بازه  وسط  که حد  باشد  بازه سرندی  یک 
است. همچنین ممکن است به دلیل وجود ذرات بزرگتر از 150 
میکرون در خوراک باشد که در محاسبات وارد نشده اند؛ چراکه 
میکرون  یعنی 212  بعدی خود  از سرند درشت  زیادی  فاصله 
داشت و دامنه گسترده تری نسبت به دیگر فراکسیون ها ایجاد 

می کرد که به ایجاد خطای بیشتر منجر می شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل5: نمودار آنالیز دانه بندی ذرات جمع آوری شده در 
ساعت های اول، دوم و سوم مربوط به نمونه اولیه

شكل6: توزیع زمان ماند برای نمونه هایی با ترکیب ذرات 
با ابعاد مختلف

میانگین زمان 
 ماند تخمینی

 )دقیقه(

میانگین زمان 
تجربیماند   

 )دقیقه(
اندازه وزنی حد وسط 

 طبقات )میکرون(
57/57 57/54 57/55=4Dp 
57/03 57/43 7/14=5Dp 
51/15 13/77 57/18=0Dp 

جدول 3: میانگین زمان ماند برای مخلوطی از طبقات
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به مخلوط  α تجربی مربوط  بیشتر، مقدار اطمینان  برای 
ارایه شده  شبیه سازی شده از طبقات مختلف که در شکل 6 

است نیز در شکل 9 محاسبه شدند. 
α با  همان طور که از شکل 9 مشخص است، روند مقدار
افزایش ابعاد ذرات به صورت کاهشی است. حال برای تخمین 
مقادیر  شده،  شبیه سازی  و  شده  مخلوط  نمونه های   α مقدار
جایگزاری   8 شکل  داده های  به  شده  برازش  معادله  در   Dp
α تخمینی جدول 5 ارایه شده  می شود که نتایج آن در ستون

است.  
در جدول 5 همان طور که مشاهده می شود تخمین مناسبی 
α در نسبت های مختلف از طبقات سرندی به دست  از میزان 
آمده است و نشان می دهد که با درشت  شدن ابعاد ذرات، انتظار 

 

 

 

α از روی شیب نمودار  شكل7: نحوه به دست آوردن مقدار

 

 

 

 

اندازه  بر حسب   α داده های به  دوم  معادله درجه  برازش  شكل8: 
افقی حد وسط هر طبقه سرندی در نظر گرفته شده  ذرات )محور 

است.(

 تخمینی از معادله 
8شکل  درصد تجمعی  (iآلفا تجربی ) 

 عبوری
درصد مانده روی 

 (im)سرند 
 وزن روی سرند

 )گرم(
 اندازه

 )میکرون( 
- - 88/88 12/21 81/2 221+ 

1/33 1/31 82/18 8/18 28/3 221-212+  
1/31 1/31 33/32 8/25 22 212-213+  
1/33 1/38 22/85 8/22 23/2 213-51+  
1/81 1/35 88/12 8/88 28/8 51-82+  
1/23 1/22 33/82 22/18 11/1 82-23+  
1/38 1/81 25/5 23/52 33/8 23-38+  
1/58 1/52 1 25/5 35/3 38-  
 نمونه اولیه 258/2 211  1/28 1/31

α نمونه اولیه از روی درصد مانده وزنی طبقات سرندی استفاده شده طبق معادله 14 و معادله شكل 8 جدول4: نحوه محاسبه مقدار
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می رود توزیع زمان ماند نیز به طبع از آن تغییر کند. 
و  ماند  زمان  توزیع  پیش بینی  هدف  اینکه  به  توجه  با 
از طبقات  وزنی  نسبت  هر  با  ذرات جامد  ماند  زمان  میانگین 
در خوراک، با استفاده از متوسط زمان ماند تئوریک )یا همان 
67 دقیقه( است؛ میانگین زمان ماند مربوط به طبقات مختلف 
 α مقدار کار  این  برای  شد.  پیش بینی  نیز  طبقات  مخلوط  و 
شد  داده  قرار   13 معادله  در   4 جدول  در  سرندی  طبقه  هر 
در  مختلف،  زمان های  در  آمده  دست  به  جامد  غلظت های  و 
معادله 7 جایگذاری و متوسط میانگین زمان ماند توزیع جدید 
که   3 جدول  داده های  برای  کار  این  همچنین  شد.  محاسبه 
تکرار شد.  نیز  است  از سرندهای مختلف  به مخلوطی  مربوط 
نتایج در جدول 2 و 3 مقایسه شده اند که تطابق مناسبی نشان 

می دهند. 
α روی مقدار تبدیل، از داده های مرجع  برای نشان دادن اثر
[3] استفاده شده و برای تانک اول مقدار تبدیل با استفاده از 
نرم افزار  از  استفاده  با  و  مختلف  αهای  فرض با  و   1 معادله 
ارایه شده است.  MATLAB محاسبه شده که در شکل 10 

ابتدا در معادله 8 قرار داده می شوند   α برای این کار مقادیر
استفاده  ماند  زمان  توزیع  تابع  عنوان  به   1 معادله  در  سپس 
می شوند. در این مثال کنسانتره سرب به وسیله واکنشگر یون 
مورد  سانتی گراد  درجه   65 دمای  در  فلئوسیلیسیک  فریک- 
 2/438 نیز  آن  لیچینگ  نرخ  که  گرفته  قرار  لیچینگ  فرآیند 

BX  محاسبه شده است. مقدار نرخ لیچینگ در بخش 
min

mη

از طریق معادله 15 محاسبه  BX معادله 1 قرار داده می شود. 
می شود:

که در آن:
b : ثابت استکیومتری

: نرخ لیچینگ sk
AC : غلظت ماده شیمیایی 

Bρ : دانسیته کانی است.
 45 از  کوچکتر  نیز  ذرات  از  درصد   63/21 همچنین   
L* است  میکرون است. مقدار 45 میکرون مربوط به پارامتر 
که در معادله 4 قرار داده شده و سپس در معادله 1 جایگذاری 

می شود.
ماند  زمان  با  برابر   ،κ افقی،  محور  مقادیر   10 شکل  در 
بدون بعد و عبارت از متوسط زمان ماند رآکتور تقسیم بر زمان 
است. در شکل  L∗ مورد نیاز برای لیچینگ کامل ذره ای با قطر
α تغییر کرده است و اثر آن نشان داده شده  10 تنها پارامتر
α مقادیر تبدیل  است. همان طور که مشخص است با کاهش
افزایش پیدا کرده است که در حقیقت ناشی از افزایش متوسط 

 

 

 

شیب  روی  از  سرندی  طبقات  مخلوط  برای   α محاسبه شكل9: 
نمودار

Dp  تجربی  از  تخمینی
 8معادله شکل 

خطای 
 (%) تخمین

27/72 0/27 0/25 1/27 
81/2 0/20 0/94 5/02 
84/22 0/99 0/97 0/27 

طبقات  از  مخلوطی  برای  تخمینی  و  تجربی   α مقایسه  :5 جدول 
سرندی

 

 

 

αروی میزان تبدیل به دست آمده برای یک  شكل10: تاثیر مقدار
مثال عملی

 2 s A
B

B

b k C tX
L

 

 

)15(
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زمان ماند است. برای شکل 10 در حقیقت تنها ورودی توزیع 
زمان ماند تغییر کرده است؛ در حالی که این ورودی خود به 
توزیع ابعاد ذرات وابسته است. در نتیجه در واقعیت، ورودی های 
به صورت همزمان  باید  ذرات  ابعاد  توزیع  و  ماند  زمان  توزیع 
دچار اعمال تغییر شوند تا نتیجه بهبود یافته تری حاصل شود.

4- نتیجه گیری

ابعاد  توزیع  توزیع زمان ماند و  اثر متقابل  این تحقیق  در 
ذرات به عنوان دو ورودی مهم مدل های لیچینگ در تانک های 
تابع  ارتباط دهنده  مدل  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  پیوسته، 
توزیع زمان ماند به تابع توزیع ابعاد نشان داد که با درشت تر 
شدن ذرات زمان ماند آن ها درون رآکتور نیز بیشتر می شود و 
α که از  این امر با مقادیر میانگین زمان ماند ذرات و پارامتر
آزمایش های ردیاب با پودر روی به دست آمد، قابل تفسیر است. 
α مربوط به نمونه اولیه که برابر با 0/54 محاسبه شد  همچنین
نمونه  مجزا  α طبقات  از گرفتن  وزنی  میانگین  از  استفاده  با 
اولیه 0/60 و خطای تخمین خوراک های شبیه سازی شده در 
زمان  از  استفاده  با  آمد.  دست  به  آن  از  کمتر  و   %5 حدود 
زمان  میانگین   ،α پارامتر و  اولیه  تئوریک، غلظت جامد  ماند 
مقدار  به  بود،  دقیقه   74 با  برابر  که  اولیه  نمونه  تجربی  ماند 
74/5 دقیقه تخمین زده شد. در نهایت نشان داده شد که اثر 
لیچینگ  مدل های  پیش بینی  نتایج  در  توزیع  تابع  دو  متقابل 
برای یک مثال عملی تاثیرگذار است و 30% اختلاف در میزان 
α به اختلاف 10 درصدی در میزان تبدیل منجر می شود. در 
ادامه این کار می توان نقش عوامل دیگری همچون نرخ همزنی، 
روی  آن  تاثیر  و  همزن  مکان  و  تعداد  نوع،  یا  و  جامد  درصد 
توزیع زمان ماند را مورد بررسی قرار داد و در نهایت به مدلی 

دست یافت که نتایج بهبود یافته تری داشته باشد. 
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Abstract: While many studies have confirmed the effect of particle size distribution on the residence 
time in a reactor, the most employed models of continuous tank leaching process consider the residence 
time and particle size distributions as independent variables. In minerals processing field, no systematic 
study has been conducted on this issue yet. In this research, the relationship between the particles size 
and their residence time in a mixing tank has been studied. An empirical method for the determination of 
the residence time distribution function based on the inflow particles size distribution has been proposed. 
The relationship between the average size of one size fraction of particles and its residence time was 
obtained by mean residence time and parameter  (an empirical coefficient). Results showed that increasing 
the particle sizes resulted in a 50% increase in the mean residence time while  decreased from 0.95 to 0.3. 
Using the evaluated values of  the residence time distribution function of the inflow stream was determined. 
Including this function in the segregated flow model, the effect of the variations of the  value on the leaching 
performance was evaluated. Results showed that smaller values of  resulted in higher conversion value.

Keywords: Leaching, Residence time distribution, Particle size distribution, Conversion.

INTRODUCTION 
Residence time and particles size distribution are two important characteristics of the continuous 

leaching systems which could be used as the input data for some leaching models such as segregated flow 
model presented in Equation 1 [1]: 

0 0

1 [1 ( , )] ( ) ( )B BX X L t f L E t dLdt
 

   
 

 
(1)
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where:
 ( )f L : particle size distribution function

( )E t : residence time distribution function 

1 BX−  is the unreacted part of the particles in the reactor. 
Many researchers have studied the relationship between particle size and residence time in a chemical 

reactor. Oldeshuo [2] showed that when pulp stream containing particles with a specified size distribution 
is fed to continuous reactor, the distribution of sizes in the reactor is not the same as the feed. Also Murphy 
[3] investigated the relationship between particle size and its residence time in a reactor. However, he could 
not predict the variation of the residence time distribution by changing the feed particles size distribution. 

While many studies have confirmed the effect of particle size distribution on the residence time in a 
reactor, the most employed models of continuous tank leaching process consider the residence time and 
particle size distributions as the independent variables. In this study, the relationship between the particles 
size and their residence time in a mixing tank has been studied. An empirical method for the determination 
of the residence time distribution function based on the inflow particles size distribution has been proposed. 

METHODS
Tracer experiments were done by zinc powder using the wash-out method. Determined amount of the 

tracer was injected to a 100 L agitating reactor. Sampling was done from the outlet stream. The experimental 

average residence time ( expτ ) and residence time distribution ( exp( )E t ) were calculated using Equations 2 
and 3 [4]:

where:

exptC  is the tracer concentration at time t. 
Three sets of experiments were run. Firstly the mean residence time of each size fraction of the zinc 

powder was measured. Secondly, the main sample (mix of fractions) was fed to the reactor and the outlet 
stream was sampled in three time intervals to analyze the particles size distribution. Finally, the possibility 
of the prediction of the mean residence time of a synthetized feed and the deviation from the ideal mixing 

was evaluated. The parameter α  is the slope of a diagram horizontal axes is (
t
τ

) and its vertical axes is

0

outCLn
C

 
 
 

 [3], Where outC  is the outlet solid concentration and 0C is the initial concentration of solid. 

The value of τ  is theoretical mean residence time of liquid in the reactor. 
The relationship between output solid concentration,α and τ can be written as Equation 4.

For predicting the value of α  for a sample with distribution of particle sizes ( mα ), the Equation 5 was 
used: 

 
exp exp

0
exp

exp
0

t i t i
i

i it
i

tC dt t C t

t tC dt







 



 


 

 
exp

exp

exp
0

( ) t

t

C
E t

C dt



 

(2)

(3)

0 expout
tC C 


   

 
  (4)



دوره هفتم، شماره 1، بهار 1401 126

Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE)                                                                   

32

where:

iα : related to the size fraction i 

im  is the remained mass fraction on the sieve i.

FINDINGS AND ARGUMENT
Table 1 showes the results of the first set of the experiments using various size fractions. According to 

the results, the mean residence time is larger for coarse particles. Increaseing the particles size from -38 
micron to +125 -150 micron resulted in a 50% increase in the mean residence time.

Figure 1 showes the results of the second set of the experiments. As could be seen, the size distribution 
curve has moved to right for longer times. In other words, coarse particles have larger residence time.

 

Figure 2 shows the results of the third set of experiments. The value of α for each size fraction was 
evaluated and is shown in Figure 2A. Then mα for a mix of various size fractions was obtained using the 
data from Figure 2B and Equation 5. Table 2 compares the results.

1

1

n

i i
i

m n

i
i

m

m


 







  (5)

Mean residence time 
(min) 

Size range  
( ) 

59.1 -38 
71.70 +38-53 
74.63 +53-75 
85.86 +75-90 
83.73 +90-106 
88.88 +106-125 
92.93 +125-150 
74.00 Non classified sample 

Table 1. Mean residence time for different size fractions

Figure 1. Size distribution of reactor output at 3 different time intervals
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With including this data in the segregated flow model, the effect of the variations of the α value on the 
leaching performance was evaluated. Results showed that smaller values of α results in higher conversion 
value.

CONCLUSIONS
In this paper, the relationship between particles size and their residence time in a mixing tank was 

studied. An empirical method for the determination of the residence time distribution function based on 
the inflow particles size distribution was proposed. The relationship between the average size of one size 
fraction of particles and its residence time was obtained by mean residence time and parameter α (an 
empirical coefficient). Using the evaluated values ofα for each size fraction, the residence time distribution 
function of the inflow stream ( mα ) was predicted and compared with the values of mα obtained from the 
experimental data. Results showed that the value of mα for the feeds with various size distributions could 
be evaluated and used in the leaching model.  
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Figure 2. The values of α with respect to A: particle size and B: mix of  size fractions 
A B

Size ( ) Experimental    Predicted    
Dp = 72.25 0.59 0.62 
Dp = 81.50 0.57 0.55 
Dp = 89.75 0.51 0.53 

-38 0.95 0.97 
+38-53  0.72 0.68 
+53-75 0.51 0.53 
+75-90 0.39 0.42 

+90-106 0.34 0.36 
+106-125 0.32 0.32 
+125-150 0.3 0.33 

 

Table 1. The experimental and predicted α for various samples
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